Polybead® Amino 0.10 Micron Microspheres in water

Run Angle KCps. ZAve Poly Fit Time
1 90 512,4 121,8 0,029 0,000171 14:52:10
2 90 497,6 118 0,036 0,00037 14:53:18
3 90 467,6 115,4 0,03 0,000323 14:54:26
4 90 498,2 116,6 0,075 0,00017 14:55:34
5 90 458,7 112,5 0,181 0,000279 14:56:42
Average 486,9 116,9 0,07
+/- 22,7 3,4 0,065
Size distribution(s)
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