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1. Einleitung

Cardiovaskulare Erkrankungen verursachen weltweit [@rittel aller Todesfalle und
reprasentieren damit die haufigste Todesursaches Bt nicht langer auf industrialisierte
Lander beschrankt, laut Schatzungen der WHO weirderahr 2010 auch in Schwellen- und
Entwicklungslandern cardiovaskulare Erkrankungea lkiufigste Todesursache darstellen
(WHO 2006). Dies weist auf eine kinftig zu erwadenerhebliche Zunahme beziglich
Inzidenz und Pravalenz dieser Erkrankungsgruppe hin

Operatives Eingreifen in den Krankheitsverlauf cardskularer Erkrankungen ist in einer
Vielzahl der Félle erforderlich. Bei den in dies@umsammenhang durchgefihrten Eingriffen
wird haufig Fremdmaterial implantiert, darunterldal Bypass-Gefasse, Gefasspatches und
Herzklappenprothesen.

Aufgrund der bereits erwahnten Zunahme cardiovas&ulErkrankungen ist ein vermehrter
Bedarf an cardiovaskularen Prothesen zu erwartem.B&ispiel der Herzklappenprothesen
wurde von Yacoub et al eine Zunahme von weltwet @90 implantierten Prothesen im Jahr
2003 auf tber 850 000 im Jahr 2050 geschatzt (Mabtid 2005).

Grundvoraussetzung cardiovaskularer Prothesen, es@ller temporar oder permanent
implantierten Fremdmaterialien ist neben ihrer Rigmalitat ausreichende Biokompatibilitét,
die gewabhrleistet den Patienten durch das Fremdialatecht zu schadigen.

Bezuglich cardiovaskularer Prothesen ist der Bedaf Biokompatibilitat in drei Faktoren zu
untergliedern und zu definieren.

Fehlende oder geringgradige Toxizitat ist Vorauasag aller Fremdmaterialien im klinischen
Gebrauch. Hierunter fallt vor allem das Fehlen meten Potentials, sowie eine moglichst
geringe lokale und systemische Toxizitat des intaien Materials.

Histokompatibilitat beschreibt die Reaktion des Bemmdmaterial umgebenden Gewebes auf
selbiges. Hier ist eine mdoglichst geringe inflamoniathe Lokalreaktion, sowie eine gute
Inkorporation in das umliegende Gewebe winscherswer

Die Haemokompatibilitat stellt das fir cardiovaskel Prothesen spezifischste Merkmal dar.
Haemokompatibilitat wurde als die Unfahigkeit vorrremdoberflachen das
Gerinnungssystem zu aktivieren oder Thrombozyteukbzyten oder Erythrozyten an ihrer
Oberflache zu adhérieren beziehungsweise zu vemdudééniert (Seyfert U 1995).

Die ideale cardiovaskulare Prothese vereinigt netmneben angefiihrten Biokompatibilitat
noch eine Vielzahl weiterer Eigenschaften, die gddau einem grol3en Teil direkt oder

indirekt mit der Biokompatibiltdt des Materials senden sind, auf sich und ist bisher nicht
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verfiigbar. So musste diese Prothese eine ideale#igramik bieten und gegen Infektionen
resistent sein, im besten Falle mittels des kérgenen Immunsystems. Die Haltbarkeit sollte
von Dauer sein und die Moglichkeit Reparation beziehungsweise
Regeneration bei etwaigen Schadigungen der Protpegeben sein. Weiterhin sollte kein

Risiko fiir die Ubertragung von Krankheiten gegebeim, wie dies bei der Implantation von

lebenslanger

allogenen oder xenogenen Material nicht auszusddie ist (Hoerstrup SP 2004).

Antikoagulation sollte nicht notwendig sein undclustérende Nebengerdusche, die bei
mechanischen Herzklappen auftreten kdnnen, vermieazden. Als weitere Eigenschaften

waren einfache Implantationstechnik, unbegrenztefilgearkeit und mdglichst geringe

Kosten anzufihren.

Tabelle 1 (Haverich A 2005) gibt am Beispiel vorrHéappenprothesen eine Ubersicht tiber

die besprochenen Eigenschaften aktueller und id&&éeerialien.

Eigenschaften Biologisch Technisch Homograft Idealer
(xenogen) Ersatz
Autologes Gewebe - - - +
Infektionsrisiko - - + +
Ubertragungsrisiko von(-) + ) n
Erkrankungen
Antikoagulation + - + I
Haltbarkeit 5-10 Jahre >25 Jahre 5-15 Jahre Leaegsl
Wachstumspotential - - - +
Regeneration - - - +
Hamodynamik (+) +/- + +
Verfugbarkeit + + - +
Kosten +/- +/- - ¥
Gerausche + - + n
Implantationstechnik +/- + - +

Tab.1

Wie in obiger Tabelle dargestellt, werden cardidutére Prothesen in solche aus technischen
Material, sowie Prothesen aus biologischen Matenderschieden. Technische Materialien
bieten den Vorteil einer nahezu unbegrenzten Hdléia wodurch die Notwendigkeit von

Reoperationen verringert wird. Nachteilig wirkttsigedoch aus, dass technische Materialien
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im erheblichen Masse thrombogen wirken, dies maaie dauerhafte Antikoagulation der
Patienten mit dem Risiko von Blutungen notwendignéry R 2005, Cannegieter SC 1994).
Biologische Materialien dagegen zeichnen sich dustcie im Vergleich zu technischen
Materialien geringere Thrombogenitat aus. Eine dmfte Antikoagulation ist dadurch
vermeidbar. Jedoch sind biologische Materialien @ufind strukturellen Versagens von
begrenzter Haltbarkeit. So kommt es bei circa 50%r dmplantierten Schweine-
Aortenklappen innerhalb von 15 Jahren zu strukimeNersagen (Hammermeister K 2000,
Schoen FJ 1999). Ursache dieser begrenzten Hadibask eine progrediente Verkalkung.
Dieser wiederum liegen Fixierungsschritte bei deameitung der Prothese (Grabenwoger M
1996, Levy RJ 1986), Inflammation und Immunogenit@imon P 2003), sowie
Risikofaktoren von Seiten des Patienten (Schink€9d9, Farivar RS 2003, David TE 2003)
zugrunde.

Tissue Engineering ist ein Begriff, der den Versbelschreibt lebende Gewebe und Organe
im Labor herzustellen. Motivation fur dieses Beséme ist die Notwendigkeit, Gewebe zu
ersetzen, die entweder durch Krankheit oder Trawmdoren oder aufgrund gestorter
Embryogenese nicht ausreichend entwickelt wurdes. gpundsatzliche Prinzip besteht in der
Gewinnung autologer Zellen, die in vitro vermehayyf eine Matrix, dem sogenannten
Scaffold, ausgebracht und in den Patienten imm@entiverden. In vivo, also nach der
Implantation, sollen die autologen Zellen einesseine Neomatrix entwickeln, andererseits
sollen sie das Scaffold abbauen, um so schlief#ich vollstdndig autologes, lebendes
Implantat zu bilden (Hoerstrup SP 2004).

Ein Vergleich der oben beschriebenen Problematik-demdmaterialien mit Ansatz und Ziel
des Tissue Engineering legt die cardiovaskular¢hetik als Betatigungsfeld dieser Disziplin
nahe. Ziel cardiovaskularen Tissue Engineeringsdistideale Hamokompatibilitdt durch
autogenes Endothel auszunutzen, die MoglichkeRegeneration und im idealen Falle sogar
Wachstum durch Proliferation autologer Zellen sowenbau Extrazellularer Matrrix
wahrzunehmen und mittels intakten Endothel und etedsteraktion mit dem Blut eine
aktive, korpereigene Immunabwehr zu erhalten. ImsoBderen wird mittels Tissue
Engineering versucht Losungsmoglichkeiten fir hishieht oder nicht zufriedenstellend
Iosbare Probleme zu finden. Hierunter fallen kiemige GeféRRe fur die cardiale oder
periphere, distale Bypasschirurgie, sowie Herzkéappnd patches mit Wachstumspotential
fur die Kinderherzchirugie.

Ein weiteres Ziel ist die Verbesserung bereits andener Prothesen mit guten Ergebnissen,

wie dies in der Herzklappenchirurgie bei Erwacleseder Fall ist.
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Bezuglich des Tissue Engineerings in der cardioyiés&n Chirurgie wurden schon viele
Wege, auch mit einigen Abweichungen von dem besbarien Grundkonzept beschritten.
Zunéachst wurden bei der Wahl des Scaffolds, die Anifang jeden Tissue Engineering
Prozesses steht, verschiedene Losungsmoglichkgsncht. Kinstliches degradierbares
Material hat den Vorteil, dass es in vivo komplatibaubar ist und so ein vollstandig
autologes Implantat entsteht. Ein erheblicher Nzitidt jedoch, dass diese Polymere meist
sehr steif und somit schlecht formbar sind (Flam&hg004).

Ein weiteres Problem besteht darin, dass die Iniglarsofort funktionieren mussen, also
keine Zeit fur in vivo Umbau zwischen Implantationd Funktionsaufnahme zur Verfigung
steht. Dies hat zur Folge, dass alle bisherigen dagradierbaren Scaffold hergestellten
Prothesen fir den kleinen Kreislauf bestimmt waréa, diese Konstrukte der durch die
Hamodynamik des systemischen Kreislaufs entstelmemdechanischen Belastung nicht
gewachsen sind (Hoerstrup SP 2004).

Eine weitere Mdglichkeit stellen biologische xenogeund allogene Materialien dar. Diese
mussen jedoch, um eine immunogene Reaktion zu véemend um Stabilitdt zu gewinnen,
dezellularisiert und mit Glutaraldehyd quervernewérden, eine Behandlung, die das
Wachstumspotential unterdriickt und auf Grund ifirexizitat ein reseeding mit autologen
Zellen erheblich erschwert. Dennoch stellen diessekfalien auf Grund ihrer klinischen
Anwendbarkeit zur Zeit das Scaffold der Wahl dao¢s U 2006).

Im nachsten Schritt muss die Wahl der Zellen geékiderden, anzustreben sind flr
cardiovaskulare Prothesen Fibroblasten, beziehusigewMyofibroblasten, die durch die
Synthese extrazellularer Matrix zur Stabilitat trgen, sowie Endothel zur Verbesserung der
Haemokompatibilitat. Eine meist gut zu erreiche@ueelle ist die Vena Saphena Magna (Mol
A 2004), aber auch Stamm- und Progenitorzellen geeo aus verschiedenen Quellen
stellen ein attraktives Konzept dar (Sutherland65).

Ein weiterer zu bearbeitender Punkt sind Zeitpwrid Technik der Besiedelung mit Zellen.
Soll das Material in vitro besiedelt werden odell sersucht werden das Scaffold so zu
praparieren, dass sich die gewilnschten Zellen iao vdarauf ansiedeln. Diese
Vorgehensweise wird als Tissue Guided Regeneratiereichnet (Haverich A 2005).
Bezuglich des Tissue Guided Regeneration hat siich gezeigt, dass eine spontane in vivo
Endothelialisierung zwar im Tiermodell zu verwidtien, bei Menschen jedoch sehr
fragwurdig ist (Stock U 2006, Haverich A 2005, Smf® 2003).

Die in vitro Besiedelung wiederum ist mit erheb&ohtechnischen Schwierigkeiten beziglich
gleichmagiiger Zelldichte und Zellverlust bei dersiBeelung behaftet (Sutherland F. 2003).
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Dennoch erscheint derzeit die in vitro Besiedelugnogener Materialien der
vielversprechendste Weg zu sein, jedoch weist alieser Probleme auf, insbesondere
bezlglich der Retention der Zellen unter Flusshgdigen (Flameng W 2004), sowie
bezlglich der Interaktion autologer Zellen und Basgtandteile mit dem Fremdmaterial.
Tissue Engineering stellt ein vielversprechenddd Eer Verbesserung der Implantate in der
cardiovaskularen Chirurgie dar. Allerdings ist eslamittels Tissue Engineering bisher nicht
gelungen die ideale Lésung fur cardiovaskulare Hesen zu finden. Somit sind noch viele
Fragen bis zur Verwirklichung der vollstandig aoggn cardiovaskularen Prothese zu

beantworten.



2. Fragestellung der Arbeit

In der vorliegenden Arbeit werden, ausgehend vom @Aenahme der maximalen
Hamokompatibilitat durch Endothel, Biomaterialiemsader klinischen Anwendung der
cardiovaskularen Chirurgie auf inr Endothelialisiggspotential hin untersucht.

Weiterhin wird das auf Biomaterial adharente Endb#uf seine Funktion untersucht, um die
Kompatibilitat zwischen Material und autologer 2elfeiter abzuklaren und um festzustellen,
ob das erhaltene Endothel tatsachlich ginstige nEd®aften bezuglich der
Hamokompatibilitat aufweist.

Schliel3lich soll geklart werden, welchen Einflugs 2veischichtiges Besiedelungsmodell mit

(Myo)Fibroblasten gefolgt von Endothelzellen awd dndotheliale Funktion hat.



3. Materialien

3.1. ELISAs und Antikdrper:

Biotynilierter Anti-Maus Antikdrper Dianova(Hamburg)

Anti-Human von Willebrand Factor, IgG Fraction of A ntiserum developed in Rabbit
Sigma(Saint Louis, USA)

Monoclonal Anti Vimentin Clone V9 Sigma(Saint Louis, USA)

IL-6 IEMA Jumbo, 5 x 96 Tests

Beckman-Coulte(Krefeld)

6-keto Prostaglandin F1 EIA Kit

Cayman ChemicdgAnn Arbor, USA)

Vectastain Elite ABC Kit Vector Laboratories

3.2. Gerate und Messapparatur:

b-Counter: Wallac MicroBeta® TriLux 1450 Microbeta Liquid Scintillation &
Luminescence CounterPerkinElmer Life and Analytical Sciences, I(Boston, USA)
Brand Transferpette® 8 (30-300mh): Brand GmbH(Wertheim)

Brutschrank CO,-Auto-Zero: Haraeus Holdings GmbkHanau)

CASY® Cell Counter and Analyser System, Model TTC:Schéarfe Systems GmbH
(Reutlingen Germany)

Cell-Harvester: Harvester for MicroBeta IH-110-96WS Harvester 96:

Inotech AG or Inotech Encapsulation ABottikon, Schweiz)

Crtical Point Dryer 030: Bal-Tec Ag(Liechtenstein)

Einbettauomat Shandon Inc{Waltham, MA USA)

E-max Precision Microplate Reader: Molecular Devices Corporation(Sunnyvale, CA
USA)

Eppendorf Multipette Plus: Eppendorf Deutschland GmbMVesseling-Berzdorf)
Eppendorf Reference 10rh: Eppendorf Deutschland GmbMVesseling-Berzdorf)
FACSCalibur System: Becton/Dickinson GmbHHgidelberg)

Gilson-Pipetten (20,100, 200, 100th): Gilson(Villiers Le Bel, Frankreich)

Knick Lab-pH-Meter Digital: Elscolab(Utrecht, Niederlande)

Kryobox: Air Liquide (Paris, Frankreich)

Labsystems Finnpipette® 1500rh: Molecular Devices Corporatio(Sunnyvale, CA USA)
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Liquid Scintillation Counter 1414 Winspectral: PerkinElmer Life and Analytical Sciences,
Inc. (Boston, USA)

Mikroskop Fluovert FU : Leitz GmbH (Wetzlar)

Pipetboy acu:Integra Biosciences GmbffFernwald)

Rasterelektronenmikroskop FEI Quanta 400:FEI Company Hilsboro Oregon USA
Rotationsmikrotom Microm international Gmbli{Walldorf)

Ruttelplatte Typ VX7: Janka-und-Kunkel A@6In)

Ruttler JKA Vibrax-VXR: Janka-und-Kunkel A@o6In)

Sterilbank Hera safe Heraeus®Haraeus Holdings GmblHanau)

Sterilbank Laminair Heraeus®: Haraeus Holdings GmblHanau)

Stups: Provac(Balzers)

Vortex Mixer: National Laboratory®Richland, USA)

Wallac 1420 Victor 3TM plate reader: PerkinElmer Life and Analytical Sciences, Inc.
(Boston, USA)

Waage von Sartorius BP2215 (max. 220 g, d = 0,1m@artorius AG (Gottingen)

Zentrifuge Megafuge 1.0 R Haraeus Systems Sepatedtaraeus Holdings GmbkHanau)

3.3. Verbrauchsmaterialien:

6-Well Platten, steril: Greiner LabortechnikFrickenhausen)

96-Well Platten, sterit Nunc(Roskilde, Danemark)

96-Well Platten, unsterit M&B Stricker (Oberschleil3heim)

96-Well Platten, unsterit Nunc(Roskilde, Danemark)

BSA: bovines Serumalbumin, Fraction V:PAA Laboratories GmbKLinz, Austria)
Falcon-Rdhrchen, steril: Nunc(Roskilde, Danemark)

Filtermat A, GF/C, 100 per Package:PerkinElmer Life and Analytical Sciences, Inc.
(Boston, USA)

Gentamycin: PAA Laboratories GmbHCOolbe), verwendete Konzentration: 3fjy/mL
Gelatine/HEPES

KryogefalRe 2mL: Carl Roth GmbH & Co. KGKarlsruhe)

Metallringe: Physikalische Mechanische Werkstatt der Univergt&gensburg
GewebestanzePhysikalische Mechanische Werkstatt der Univergtegensburg
[methyl-H-]Thymidin, spezifische Aktivitat 74 Gbg/mmol:

verwendete Konzentration in Well &6i/mL Amersham Pharmacia Biotech UK Limited
(Buckinghamshire, UK)
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Monovette EDTA KE/ 9ml: Sarstedi{Nimbrecht)

Monovette Citrat 5ml: Sarsted{NUmbrecht)

Objekttrager Super Frost PlusMenzel GmbliBraunschweig)
Polypropylene Round Bottom Tube Nunc(Roskilde, Danemark)

Sterilfilter BD Falcon Bottle-Top Filter, 0.22m filter pore size, cellulose nitrate membrane

(Individually packe(t Becton/Dickinson GmbkHeidelberg)
T-25-Kulturflaschen: Cellstar, Greiner Bio-One GmbKFrickenhausen)

T-175 Kulturflaschen: Cellstar, Greiner Bio-One GmbHFrickenhausen)

Nicht einzeln gelistet wurden:
Verschiedene Eppendorf-Cups, Pipettenspitzen wrdesFalcon-Réhrchen.
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3.4. Zellkulturmedien und LOsungen

Das Zellkulturmedium setzte sich aus einer Mischung 30% gepooltem Humanserum
(Spenderblutgruppe ‘Pund 70% Endothelial Cell Basal Mediliplus Supplement PatKer
Firma PromoCeld zusammen. Das Spenderserum wurde aus Spendertdot v
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Klinikums gawen, die zum Zeitpunkt der Entnahme

nach eigener Aussaage nicht an einer infektioskragkung litten.

Die Zusammensetzung der Mischung von Endothelidl Ba&sal Medium und Endothelial
Cell Growth Medium (= Supplement-Pack) sowie nacisafz von gepooltem Humanserum

im Verhaltnis 7:3 ist wie folgt:

Konzentration Konzentration
Substanz vor Mischnung mit nach Mischnung mit
gepooltem gepooltem
Humanserum Humanserum
Endothelial Cell Growth Supplement/Heparin (ECGS/H) 0,4% 0,28%
Fetales Kalberserum (FCS) 2% 1,4%
Human Epidermal Growth Factor (hEGF), rekombinant ,1 ry/mL 0,07 ng/mL
Hydrocortison 1my/mL 0,7mg/mL
Human Basic Fibroblast Growth Factor (hbFGF), rekimant 1 ng/mL 0,7 ng/mL
Amphotericin B 50 ng/mL 35 ng/mL
Gentamycin 50 ng/mL 35ng/mL
Gepooltes Humanserum 0% 30%
Tab. 1

! Endothelial Cell Basal Medium Promo Cell (Heidelberg), Best. Nr.: C-22210

Supplement Pack/Endothelial Cell growth mediumPromo Cell (Heidelberg), Best. Nr.: C-39210

Die Konzentrationen der Substanzen sind reinmecéche Werte aus der Mischung des EndothelialB2edbl Medium plus
Supplement Pack mit dem gepoolten Humanserureigbe Konzentration der Substanzen in diesem@poHumanserum keine
Berticksichtigung findet.
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Zum Waschen der Zellen wurde PBS nach Dulbeccofetgender Zusammensetzung und

einem pH von 7,3 bis 7,4 verwendet:

Substanz Konzentration [g/L
CaCL 2H,0 | 0,133
KCI 0,2
KH,PO, 0,2
MgCl, 2H,0 (0,1
NaCl 8,0
NaHPO, 1,15
Tab. 2

3.5. Weiterhin benétigte Medien und Lésungen:

Aceton: Merck (Darmstadt)

Aceton/Methanol: 1:1, beide Komponenten vaerck (Darmstadt)

Calcein Am 1 mg/mL solution in anhydrous DMSO: Molecular Probes Inc(Eugene,
USA)

CASY ton Messlésung, 10t Scharfe System GmiReutlingen)

CellTiter 96  Aqueous One Solution Cell Proliferation Assay (MT$ Promega
(Madison, WI USA)

Citronensauremonohydrat: Merck (Darmstadt)

Cryomedium 1: Medium (s.0.) 90%, HEPES (s.0.) 10%

Cryomedium 2: Medium (s.0.) 70%; HEPES (s.0.) 10%, DMSO (= Diny&tulfoxid) 20%
D+ Glukose Monohydrat: Merck (Darmstadt)

Diaminobenzidin: Sigma Aldrich(Munchen)

Entellan mikroskopisches Eindeckmittel:ProSciTechKirwan, Australia)
Ficoll-Pague™ PLUSAmersham Biosciences (Uppsala, Schweden)

Gelatine: Merck (Darmstadt), verwendete Konzentration: 0,25% iPBB

HEPES 4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinethansulfonsaue-Puffer (1M):

Biochrom AG(Berlin)

Kollagenase Typ 2, dialysiert

PAA Laboratories GmbKICo6lbe), applizierte Konzentration 0,1 U/mL
Paraformaldehyd: Merck (Darmstadt)

RPMI-1640 Medium: PAN Biotech GMBHAIdenbach)

Thrombin: Sigma-Aldrich(Minchen)
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TNFa, human rekombinant (aus E. coli, lyophilisiert, pioteintragerfrei):

tebu-bio GmbHOffenbach), verwendete Konzentration 10 nmol/L

Trypsin (1:250) 10fach 2,5% Trypsin:

PAA Laboratories GmbKIC6lbe), verwendete Verdinnung 0,25% Trypsin @chj
Trypsin-Mix: 1 Teil 0,5M EDTA (pH = 8), 1 Teil Trypsin (10x), Zeile PBS (nach
Dulbecco s.0.)



- 15 -

4. Methodik

4.1. Zellkultur

Fir die Versuche wurden humane Endothelzellen daraVSaphena Magna und humane
aortale Fibroblasten verwendet. Die Endothelzellstammen aus nicht bendtigten

Venensegmenten von Patienten, die sich einer Operatm Aortokoronaren Venen—Bypass
unterzogen, die Fibroblasten aus im Rahmen von tH@splantationen explantierten

Aortensegmenten. Die Experimente erfolgten untestidumung der Ethikkommission der

Medizinischen Fakultat der Universitat Regensburg.

4.1.1. Isolierung humaner Vena Saphena Magna Eetigilen (HSVEC)

Die Segmente der Vena Saphena Magna werden mgiakr Knopfkanile intubiert,
nachdem die Kaniule mit einem Faden auslaufdichedbtgt ist, wird das Gefass zum
Entfernen von Blut einmal mit 50 ml PBS durchgespiithd anschliessend das freie
Gefassende mit einer Gefassklemme verschlossen ABliisung des Endothels von der
subendothelialen Matrix wird die Vene mit 0,0125&4 Kollagenaskfiir 25 Minuten bei 37

° C inkubiert und anschliessend die abgelosten theticellen mit 50 ml PBS in ein 50 ml
Falcon—Rohrchen gespllt in das zur Inaktivierung Kidlagenase 1 ml FCS vorgelegt ist.
Die Endothelzellen werden daraufhin bei 1200 Umdngien pro Minute (UPM) 5 Minuten
zenrifugiert, der Uberstand abgesaugt und das Zellpellet in ESVKulturmedium
resuspendiert. Die Zellen werden nun in 5 ml HSVEE&dium in einer mit 0,2 % iger
Gelatine beschichteten T—25 Kulturflastleisgesat und bei 37 ° C inkubiert. Nachdem die
Endothelzellen zu einem konfluenten Monolayer gdwan sind werden sie mittles 5
minutiger Inkubation mit Kollagenase abgelést und HSVEC-Medium mit 10 %
Dimethylsulfoxid in fliissigen Stickstoff eingefrareDazu wurden Aliquots mit etwa 5x10
Zellen nach Zentrifugation bei 1200 UPM in Cryorcten mit eisgekihlten Cryomedium
1(s.0.) Uberfihrt. Nach 30 min. wurde Cryomedium@] zugegeben , die Réhrchen in eine
mit Isopropanolol gefillte Kryobox transferiert ubdi —80°C eingefrohren. Etwa 24h spater
erfolgte der Transfer der Kryoréhrchen in flussigstickstoff mit einer Temperatur von -
180°C.

4 Kollagenase Typ 2, dialysiert PAA Laboratories GmbKC®6lbe), applizierte Konzentration 0,1 U/mL
5 Zentrifuge Megafuge 1.0 R Haraeus Systems Sepatétdraeus Holdings GmbkHanau)
® T-25-Kulturflaschen: Cellstar, Greiner Bio-One GmbkFrickenhausen)
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4.1.2. Isolierung humaner aortaler Fibroblasten (HA

Das Prinzip der Isolierung entspricht dem der &aing von HSVEC, mit dem Unterschied,
dass die Inkubation mit Kollagenase offen in eifatriischale durchgefuhrt wird. Die
Reinheit der Fibroblasten, beziehungsweise derilAameEndothelzellen, wird mittels FACS-

Analyse bestimmt(siehe 3.1.4)

4.1.3. Kultivierung der Endothelzellen und Fibradten

Fur die Experimente wurden die Zellen bei 37 °© CWasserbad ca. 2 min.aufgetaut, in ein
15 ml Falcon—Rdhrchen tberfihrt und zum AuswasaenDimethylsulfoxid nach Zugabe
von 10 ml HSVEC—-Medium 5 Minuten bei 1200 UPM zgagiert. Nach der Zentrifugation
wird der Uberstand abgesaugt, das Zellpellet in BS¥Medium resuspendiert und wie oben
beschrieben auf eine T-25 Kulturflasche ausgebranbt inkubiert. Nachdem die Zellen
einen konfluenten Monolayer gebildet haben, werslerwiederum mit Kollagenase von der
Kulturflasche abgeldst, wie oben beschrieben Zegigrt und in 1 ml HSVEC-Medium
resuspendiert. Die Konzentration der Zellen wirdtefs eines Hamozytometérgemessen

und mit HSVEC—-Medium die fir das Experiment benétigellkonzentration hergestellt.

4.1.4. Bestimmung der Zellzahl mittels Hamocytomete

Die Quantifizierung der Zellzahl erfolgte durch @uttisierte Zellzahlung mit demel
Account Sgtem (CASY) von Schéarfe Systems GmbH.

Diese Methode der Zellzéhlung basiert auf der Koratoon von Verfahren aus dem Bereich
der Partikelmesstechnik. Hierbei findet eine Witkndsmessung sowie eine
Pulsflachenanalyse statt. Die Zellen werden in sai@n Elektrolyten suspendiert und durch
eine Messpore in eine Kapillare gesaugt. In degé&dommt es durch die Zellen zu einer
Widerstandserh6hung in der Kapillare. Diese Impeadehdhung ist ein Maf3 fir das
Zellvolumen, wobei das Abtasten des Signals migrefrequenz von 1 MHz erfolgt. Uber die
Programm-Software erfolgt die Integration des gdsariviesssignals

Einzelschritte zur Bestimmung der Zellzahl auf 9@iWPlatten:

CASY® Cell Counter and Analyser System, Model TTCSchérfe Systems GmifReutlingen Germany)
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Absaugen des Mediums (150well) aus den 96-Well Platten

Waschen mit PBS (20@/well)
Absaugen des PBS

Abldsen der Zellen: Zugabe von Kollagenase Konagiotn 0,1 U/mL (50vi/well)
Inkubation bei 37°C; 5% CGQlr 3-5 min. im Brutschrank

o g Bl W N

Kontrolle des Abldsevorgangs mittels Lichtmikiop (eventuell erneute

Inkubation)

7. | Abstoppen der Proteaseaktivitat der Kollagenase:
Zugabe von Medium 108l/well (Proteaseinhibitoren)
8. | Lagerung der Zellen in den 96-Well-Platten aisf E

9. |Resuspendieren von 1@@well

10.| Zugabe der Zellsuspension in 5 ml Casyt/erdiinnung 1:51)
11.| Mischen

12.| Bestimmung der Zellzahl und der Zelldimensionenribmesser, Volumen)
Tab. 3

4.1.5. Reinheitsbestimmung mittels CD31-Farbung
Zur Abschatzung der Reinheit der Kulturen wurdene diZellen mit einem
endothelzellspezifischen Antikérper (anti-human @Bgnarkiert und der Anteil positiver

Zellen durchflusszytometrisch gemessen.

10 )
Monoclonales anti-human CD31 (PECAM-1)/R-PE MaudgG Ancell Inmunology research produ(Bayport, USA)
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Einzelschritte zur Reinheitsbestimmung mittels CBatbung

Ablosen der Zellen wie unter 3.1.4 beschrieben

Zellzahlung mittels Casy

Uberfiihren von Aliquots zu 50000 Zellen inFACShRChen

Zentrifugation mit 1200 rpm bei 4°C

Absaugen des Uberstandes bis auf 100 pl

Zugabe des CD31 Antikdrpers

Inkubation fiir 30 min. im Brutschrank

3 Waschritte mit PBS/BSA und anschliessendetrifegation

© ® N o g A W N

Messung im FACS-Geréat entsprechend dem Stanadodpl|

Tab. 4

Fir die Versuche wurden nur Kulturen mit Reinhei#€®6% verwendet.

4.2. Bearbeitung der Biomaterialien

4.2.1 Vorbereitung der Probenstlicke

Die zu bearbeitenden Materialien wurden vor derBeitung 3 mal 5 min. in steriler isotoner
Kochsalzlésung gewaschen, danach mittels einer BestenzE in 0,3 cm? grosse Plattchen
gestanzt, in 96—-Well-PlattEriiberfiihrt und dort mit Metallringéhfixiert.

Liste der bearbeiteten Materialien:

Shelhigh No-React® VascuPalth(NR)

Carpentier-Edwards Perimount Plus Perikard-Bioms¢h (Glutaraldehyd fixiertes
Rinderperikard)

Carpentier-Edwards Mitral Porcine Bioprosthesis uf@aldehyd fixierte porkine
Mitralklappe)

Porkine Aortenklappe in Vodka aufbewahrt

" GewebestanzePhysikalische Mechanische Werkstatt der Univer&egensburg
12 96-Well Platten, sterit Nunc(Roskilde, Danemark)
3 Metallringe: Physikalische Mechanische Werkstatt der Univer§tegensburg
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4.2.2. Aussaat von HSVEC/HAF auf den Proben

Vor der Aussaat wurden die Biomaterialien mit HSVAM&dium, fur 20 min. bei 37°C
inkubiert. Die Zellen wurden wie oben beschrieben den Kulturflaschen abgelést und auf
eine Konzentration von 120 000 Zellen pro ml, bgdrkonfluenter Aussaat, beziehungweise
30 000 Zellen pro ml (hypokonfluente Aussaat). Medigebracht. Davon wurden 150 ul auf
jede Probe ausgebracht, so dass die Zellzahl pré 6t 000 (hyperkonfluent)
beziehungsweise 15 000 (hypokonfluent) Zellen fgetru

4.2.3. Rasterelektronemikroskopie

Bei der Rasterlektronenmikroskopie (REM) wird Efekien-Strahlung von einer beheizten
Kathode generiert, und nach Bindelung mittels ev@s einem Kondensator erzeugten
elektrischen Feldes die Oberflache des Objekts Pk Punkt mit dem gebindelten
Elektronenstrahl beschossen. Beim Auftreffen dektEnenstrahls auf das Objekt werden
die Elektronen gestreut und diese gestreuten Ble&tr von einem Detektor registriert. Nach
Verstarkung des Signals wird es auf einer Bildrédingebildet, so dass Punkt fir Punkt ein
Bild der Oberflache des Objekts entsteht. Da sah@bjekt elektrisch aufladen wiirde, muss
es, um dies zu verhindern, leitend sein, dies wurth eine Bedampfung mit Gold erreicht.
Weiterhin muss das Objekt Wasser- und Losungsinéiedein. Da sonst die in den Objekten
enthaltene Flussigkeit beim Eintreten in das Vakuwdes REM explosionsartig verdampfen
wurde, was die Zerstdrung der Objekte zur Folgeeh@ties wird erreicht, indem die Proben
zunéchst in einer Alkoholreihe steigender Konzeimnaentwassert werden und schliesslich
mittels der Kritisch—Punkt—Trocknung der restlich&tissigkeit entzogen werden. Die
Kritisch—Punkt—Trocknung ist bei der Bearbeitunglbgischer Materialien von besonderer
Bedeutung, da deren Oberflache durch die bei lodkimung auftretende grosse
Oberflachenspannung zerstort werden wirde. Dias€ht+Punkt—Trocknung nutzt aus, dass
oberhalb der fur eine Verbindung kritischen Temperaliese nur noch in der Gasphase
vorliegen kann. Erhitzt man Uber diese kritischanperatur und entzieht daraufhin den
Druck, vermeidet man das gleichzeitige Vorliegen ¥iissigkeits- und Gasphase und damit
das Auftreten von grosser Oberflachenspannung. B@ben werden zunachst in einen
Praparatkorb tberfuihrt und dieser mit Uberfiihruitigsigkeit (Aethanol absolut) gefllt, im
Kritisch—Punkt—Apparat wird diese Uberfuihrungsfigksit durch die Ubergangsfliissigkeit
(COy,) ersetzt. Daraufhin wird das Gerat geheizt. BeeeiTemperatur von 31°C und einem
Druck von 73,8 bar geht das €@ die Gasphase uUber. Nach weiteren Erhitzen @uiC4(p
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= 80 bar) wird das Gas ausgelassen, bei Erreicien Atmospharendruck kann der
Praparatkorb entnommen werden. Die so getrocknetéparate werden mittels Klebefolie
auf Stubs fixiert und auf den Probenhalter aufgeiira Anschliessend erfolgt die
Bedampfung mit Gold. Danach sind die Praparate risgsfahig und fir die REM
vorbereitet.

Einzelschritte der Probenvorbereitung:

1. | Auswaschen des HSVEC Mediums mit PBS

Fixieren der Proben mit 4 % Paraformaldéfiyidr 20 min. bei Raumtemperatur

2

3. | Auswaschen des Paraformaldehyds mit PBS
4. | Entwassern mittels Alkoholreihe (30, 50, 70,80 ,96 %) fur jeweils 2 h, Wechsel des
Alkohols nach 1h

5. | Uberfihren der Proben in den Praparatekorb, igaon Athanol absolit

(Uberfiihrungsfliissigkeit)

6. | Praparatekorb in die Proben—Druckkameinsetzen, diese verschliessen und|mit

Uberfuihrungsflissigkeit fullen

7. | Kihlen der Probedruckkammer auf 10°C

8. | Einlassen der Ubergangsfliissigkeit (CO2) inRtigbendruckkammer

9. | Einschalten des Magnetruhrers zur besseren Bugschung der beiden Medien

10.| Ablassen des Mediengemisches, bis die Proben rlr kapp bedeckt sind

11.|Wiederholen dieses Vorgangs bis die Uberfiihrungsitjkeit vollstandig durch dje

Uberfuihrungsfliissigkeit ersetzt ist (6—8 mal)

12.|Fullen der Probendruckkammer mit €0

13.| Kuhlung und Magnetrihrer ausschalten

14.| Heizung einschalten

15./Bei 40°C Offnen des Auslassventils und langsamesasden des Gases bis auf

Atmospharendruck

16.| Offnen der Probedruckkammer und Entnahme des Ruiéarbs

17.| Fixieren der Proben auf StuBbs

18.| Bedampfen der Proben

19.| Lagerung im Exsiccator

Tab. 4

4 paraformaldehyd: Merck (Darmstadt)
15 Crtical Point Dryer 030: Bal-Tec Ag(Liechtenstein)
16 Stubs: Provac(Balzers)



-21 -

4.2.4. Bestimmung der Zellzahl auf biologischendviat mittels
Rasterelektronenmikroskopie
Zur Bestimmung der Zellzahl wurden REM-Aufnahmerr aeit HSVEC besiedelten
Materialien in 1500facher Vergréosserung verwendet. PC wurde mittels frei erhéltlicher
Bildbearbeitungs—Softwatéein Raster mit einer Feldgrésse von 320 pm2(Maldés REM
—Aufnahme) tber die Aufnahmen gelegt. Daraufhindeardie Zellgrenzen innerhalb der der
Felder markiert und ausgezéhlt. Es wurden so l@llufausgewéhlte Gesichtsfelder von
zwei Untersuchern unabhangig voneinander bearbetieid der Mittelwert =+

Standardabweichung der pro Gesichtsfeld gezahikéarzgebildet.

4.2.5. Immunhistochemie

Die histologisch zu untersuchenden Proben wurdeRaraformaldehyd fixiert, in Paraffin
eingebettet, geschnitten und anschliessend geféaibt. der Immunhistochemischen
Untersuchung wurden ein Antikdrper gegen den votieWfand Faktor zur Darstellung der
Endothelzellen, sowie ein Vimentin Antikdrper zuarBtellung von Fibroblasten eingesetzt.
Zur Darstellung der gebundenen Antikérper wurdelaatynilierter Anti—-Maus—Antikorper,
daraufhin Avidin und Diaminobenzidin(DAB) verwendétm die Peroxidase Aktivitat des
biologischen Materials zu vermindern wurde mit \Was®ffperoxid vorinkubiert. Als

Gegenfarbung wurde eine Hamatoxylin—Eosin(HE) Fagbeingesetzt.

Erstellen der Schnitte:

Fixieren der Proben in 4% Paraformaldehyd

Auswaschen des Paraformaldehyd mit PBS

Paraffineinbettung und Ausgiessen im Einbettaater®

Schneiden in 5pm Schnitte mit dem Rotationsmékr’

Schnitte iber Nacht bei 45°C auf Objekttrag&mocknen

o g AWM

Lagern bei 4°C

Tab. 5

7 GNU Image Manipulation Program

18 Einbettauomat Shandon Inc(Waltham, MA USA)

1% Rotationsmikrotom Microm international Gmbh(Walldorf)

2 Objekttrager Super Frost Plus Menzel GmblfBraunschweig)
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Einzelschritte der immunhistochemischen Farbung

Erwarmen der Schnitte fiir 5-10 min. bei 60°C

Entparatfinieren mit Xylol 2 x 5 min.

Alkoholreihe(100%, 95%, 70%), 5 min pro Konzatittin

Inkubation in 3% H202 fir 10 min

Waschen 2 x 5 min. in PBS

Antikoérper(VWFE', Vimentirf®) Inkubation fiir 1h bei Raumtemperatur

Waschen mit PBS(3 x 5 min.)

Inkubation mit biotynilierten Anti-Maus Antikéeg” fir 45 min. bei Raumtemperatur

© ® N o g A W N

Waschen mit PBS(3 x 5 min.)

=
o

.| Zugabe von Avidin-Biotin-CompléX fiir 45 min. bei Raumtemperatur

o
=

.| Waschen mit PBS(3 x 5 min.)

=
N

.| Zugabe von DAB’ (1,6 mg/ml)fiir 10 min.

=
w

.| Waschen mit PBS(3 x 5 min.)

14.

Eindecken mit Entell#f

Tab. 6

'8 Anti-Human von Willebrand Factor, IgG Fraction of An tiserum developed in RabbiSigma(Saint Louis, USA)
22 Monoclonal Anti Vimentin Clone V9 Sigma(Saint Louis, USA)

1% Biotynilierter Anti — Maus Antikérper Dianova (Hamburg)

2 v/ectastain Elite ABC Kit Vector Laboratories

2L Diaminobenzidin: Sigma Aldrich (Miinchen)

2 Entellan mikroskopisches Eindeckmittel:ProSciTechKirwan, Australia)
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Einzelschritte der HE Farbung:

Entparafinieren mit Xylol 2 x 5 min.

Alkoholreihe(100%, 95%, 70%), 5 min pro Konzatitn

Waschen in Aqua dest.(3 x 5 min)

Inkubation mit Mayers Hamatoxyfififir 5 min.

Waschen in Aqua dest.(3 x 5 min)

Kurz waschen in 0,1% HCI in Alkohol(70%)

Waschen in Aqua dest.(3 x 5 min)

Inkubation in Leitungswasser fir 10 min. zurmueld der Kerne

© ® N o g A W N

Waschen in Aqua dest.(3 x 5 min)

=
©

Alkoholreihe(70%, 95%), 5 min pro Konzentration

o
=

Inkubation mit Eosffiin 1% alkoholischer Lésung fiir 10 min.

=
no

Waschen mit 95% Alkohol

=
w

Inkubation mit Xylol 2 x 10 min.

14.

Eindecken mit Entellan

Tab. 7

4.2.6. CellTiter 96® Aqueous One Solution Cell Peoation Assay

Der CellTiter 96® Aqueous One Solution Cell Praliiton Assay testet die biochemische
Aktivitat von Zellen, indem das zugegebene Ausgarapukt (3-4,5-dimethylthiazol-2-yl-5-
3-carboxymethoxyphenyl-2-4-sulfophenyl-2H-tetraaol, kurz MTS-Tetrazolium) von den
Mitochondrien der Zellen mittels NADPH oder NADH #em bei 490 nm absorbierenden
MTS-Formazan reduziert wird. Die im Uberstand geseas optische Dichte ist direkt
proportional zur Menge des umgesetzten MTS-Tetiazolund somit ein Marker fur die

biochemische Aktivitat von Zellen.

2 Meyers Hamatoxylin Merck (Darmstadt)
8 Eosin gelblichMerck (Darmstadt)
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Einzelschritte des CellTiter 96® Agueous One SolutCell Proliferation Assay:

Absaugen der Uberstande der Wells

Zugabe von 100ul HSVEC Medium + 20ul MTS Reagenz

Inkubation 1h, 37°C, 5 % CO2

Abstoppen der Reaktion durch Zugabe von 25 %018DS

Uberfithren der Uberstande auf eine neue 96 + Madte

o g B W N

Messung der Absorbtion im ELISA reader bei 490nm

Tab. 8

4.2.7. Interleukin 6 ELISA

Interleukin 6 (IL-6) ist ein proinflammatorischesyt@kin , dass unter anderen von
Endothelzellen sezerniert wird. Beim IL-6 ELISAhandelt es sich um einen Sandwich —
ELISA. Die zu messenden Uberstande werden in eimeranti-human IL-6 Antikdrpern
beschichteten Multi-Well-Platte inkubiert. Nach ZAbg eines zweiten Acethylcholinesterase
konjugierten IL-6 spezifischen Antikorpers (Konjtigaund dem Auswaschen nicht
gebundener Antikérper wird ein bei 405 nm absodrides Chromogen (Acetylthiocholin
und Natriumdithiobenzoat) zugegeben, die Absorborreliert mit dem IL-6 Gehalt des
Uberstands. Bezuglich der erhohten IL-6 Sekretiachn TNF Stimulation wurde ein
inflammatorischer Aktivierungsfaktor definiert.

Herstellung der Reagenzien fir den IL—6 ELISA:

1. Auftauen der Komponenten bei Raumtemperatur

2. Verdunnung des Waschpuffers 1 : 20

3. Erstellen einer Standard Verdinnungsreihe mit fulge Konzentrationen
(1000;333;111;37;12,3;0 pg/ml)

2L-6 IEMA Jumbo, 5 x 96 Tests Beckman-Coulte(Krefeld)
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Einzelschritte des IL-6 ELISA:

Zugabe von 100ul Probe bzw. Standard pro Well

Zugabe von 100ul Konjugat pro Well

Inkubation bei Raumtemperatur auf dem Schi¢g880 UpM) flr120 min.

3 Waschschritte mit Waschpuffer (350ul pro Wel§ min.

Zugabe des Substrats (250ul pro Well)

Inkubation bei Raumtemperatur auf dem SchiittieDunkeln(30 min.)

Zugabe von 50ul Stopplésung pro Well

© N o g & W NP

Messung im ELISA Reader bei 405 nm

Tab. 10

4.2.8. Adhasionstest mit peripheral blood monoraratells(PBMC)

In Anlehnung an Joanne M. Stevens,2004(1)
Die Adhasion von peripheren Blutzellen (PBMC) and&helzellen ist abhangig von der
inflammatorischen Aktivitat der Endothelzellen. B 8MC wurden aus EDTA-Vollblut von
gesunden Spendern mittels Fiédll Dichtezentrifugation isoliert, mit Calcein-AR
fluoreszent gefarbt und mit TNFaktivierten Endothelzellen, unstimulierten Endétbéen,
oder blanken Biomaterialien koinkubiert. Im Ansdduwurde unter mikroskopischer
Kontrolle mit PBS gewaschen, bis keine PBMC mehrUberstand zu sehen waren. Nach
Lysieren der adharenten PBMC wurde die Fluoreszerden Uberstand Uberfiihrt und im
Fluorimeter gemessen. Anhand einer Standardgenadeste der Intensitat der Fluoreszenz
eine Zellzahl PBMC zugeordnet mittels derer diedadhten PBMC quantifiziert wurden.
Auch bei diesen Assay wurde wie beim IL-6 ELISA eimflammatorischer
Aktivierungsfaktor definiert, der die TNF stimulierte vermehrte Bindung an PBMC

beschreibt.

% Ficoll-Paque™ PLUS: Amersham Biosciences (Uppsatiweden)

%1 Calcein Am 1 mg/mL solution in anhydrous DMSO:Molecular Probes Inc(Eugene, USA)
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Einzelschritte des PBMC Adhé&sionstests:

1. | Abnahme von 25 ml Vollblut in NaEDTABIlutréhrchen, 15 min. ruhen lassen

2. | Uberfuihren des Vollblutes in ein 50 ml FalcorhRiien, in das 15 ml FICOLL Lésung
vorgelegt wurde, Zentrifugation bei Raumtemperat®)0 UpM, ohne Bremse fiir 15
min.

3. | Uberfiihren des Buffy Coats in ein frisches 50Falcon Rohrchen und zweimaliges
Waschen mit PBS, Zentrifugation bei 4°C, 1100 Uphit, Bremse fiir 10 min.

4. | Resuspension des Zellpellets in 2 ml HSVEC Medind Zugabe von 10 ul Calce|n-
AM

5. | Inkubation bei 37°C, 5 % G@ur 15 min.
Auswaschen des Calcein-AM mit PBS, Zentrifugatiei 4°C, 1100 UpM, mit Bremse
fur 10 min.

7. | Zellpellet in 2 ml HSVEC Medium resuspendieraemd uZellzahlbestimmung mittels
CASY(siehe 3.1.4)

8. | Verdiinnen der PBMC L6sung auf eine Konzentratimm 1,2 x 18 Zellen pro ml

9. | Erstellen einer seriellen Verdinnungsreihe vonl®’ bis 7500 PBMC's pro 150 pl zur
Ermittelung einer Standardgerade

10. | Zugabe von 150 ul (entspricht 2e5 PBMC's prdi)¥a den Endothelzellen

11. | Koinkubation bei 37°C, 5 % G®&ir 15 min.

12. | mehrmaliges Waschen mit PBS unter Kontrolle lasreszenzmikroskops, bis keine
Zellen mehr im Uberstand zu sehen sind

13. | Zugabe von 60 pl Triton x-100, Inkubation aefrdSchuttler bei Raumtemperatur,|im
Dunkeln fur 1h

14. | Einfrieren der Proben tber Nacht bei —-18°C

15. | Auftauen der Proben auf dem Schittler bei Raompératur im Dunkeln

16. | Uberfuhren der Uberstande in eine neue 96-Walte

17. | Messung im Fluorimet&rbei 485 nm-535 nm( Fluorescein)

Tab. 11

%2 Monovette EDTA KE/ 9ml: Sarstedi{Niimbrecht)
*Wallac 1420 Victor 3TM plate reader: PerkinElmer Life and Analytical Sciences, IfBoston, USA)
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4.2.9. 6-keto Prostaglandinf& Enzyme Immunoassay

Prostacyclin ist ein Arachidonsaureprodukt, das albem von vaskuldren Endothelzellen
synthetisiert wird. Prostacyclin selbst ist einestabile Verbindung, die innerhalb einer
Halbwertszeit von 2-3 min. nichtenzymatisch zu &kBrostaglandin Fdl (6-keto PGFa)
abgebaut wird. Dieses Abbauprodukt ist erhebliabiktr als die Ausgangsverbindung (t1/2 =
30 min) und wird aus diesem Grund im vorliegendessay zur Quantifizierung von
Prostacyclin genutzt.Das Funktionsprinzip des Asdasteht darin, dass 6-keto PGEder
Probe und ein Konjugat aus 6-keto PG& und Acethylcholinesterase um eine limitierte
Anzahl spezifischer Bindungsstellen in Kanincheaserkonkurrieren. Der Komplex aus
Kaninchenserum und 6-keto PGEInit oder ohne Acethylcholinesterase, bindet ddan
Boden des Wells aufgebrachte Anti—-Kaninchen Immuoingfine, ungebundene Komplexe
werden durch Waschen entfernt. Daraufhin wird ElifrReagenz zugegeben, das mit dem
Acethylcholinesterase—Konjugat zu einem bei 412 abmorbierenden Farbstoff (5-thio-2-
nitrobenzoesaure) reagiert. Somit ist die Absorbtralirekt proprotional zur Konzentration
von freien 6-keto PGFalin der Probe. Anhand eines 6-keto PGF Standards wird eine
Standardkurve erstellt mittels derer aus der Aldsmibdie Konzentrationen der Proben

errechnet werden.

Herstellung der Reagenzien (fur alle Verdunnungsd uosungsschritte wurde UltraPure

Wasser benutzt):

1. EIA Puffer Konzentrat wird in 90 ml Wasser verdinnt
2. 5 ml des Waschpuffer—Konzentrats werden mit 1 mé@mv20 auf 2| Wasser verdinnt
3. Erstellen einer Standardverdinnungsreihe folgeKdazentrationen:
(500;250;125;62,5;31,3;15,6;7,8;3,9 pg/ml)
4. 6-keto Prostaglandin BtAcethylcholinesterase Konjugat wurde in Portioaan
100 dtn in 3ml EIA Puffer geldst, zur optisahdarkierung optional EIA Tracer Dye
zu 20 % zugegeben.
5. 6-keto Prostaglandin E1Antiserum wurde in Portionen zu 100 dtn in 6ml BRAffer

geldst und mit EIA Antiserum Dye optisch markiert.
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Einzelschritte des 6-keto ProstaglandiraFEEnzyme Immunoassay:

50 pl EIA-Puffer zu jedem Well

50 ul Standard, beziehungsweise Probe zu dém dafgesehenen Wells

50 ul 6-keto PGF d-Acethylcholinesterase—Konjugat zu allen Wells aud&n Blanks

50 pl 6-keto PGFd-Antiserum zu allen Wells ausser den Blanks

Inkubation fur 18h bei 4°C

5 mal waschen mit Waschpuffer

200 pl Ellman—Reagenz in alle Wells

90—-120 min. Inkubation im Dunkeln

© © N o g A~ W DN

Messung der Absorbtion im ELISA—Reader zwisch@h

Tab. 13

4.2.10.Adhéasionstest mit Thrombozyten

In Anlehnung an Silvano Sozzani et al, 2004 (2)
Das Verhindern der Thrombozytenadhdsion und songtr dhrombenbildung im
Gefasssystem gehort zu den elementaren Aufgaben Edeothelzellen in vivo, im
vorliegenden Assay wurden Thrombozyten von gesumd@&mnlichen Spendern isoliert, mit
Calcein AM gefarbt und mit Endothelzellen mit urtthe Thrombif* Aktivierung, sowie mit
blanken Biomaterial coinkubiert. Um eine Aggregatiwahrend der einzelnen Schritte zur
Isolierung zu verhindern; wurden die Thrombozyteit agueous citrate dextrose (80 mg
Citronensauremonohydrat 120 mg D+ Glukose Monohydratin 10 ml aqua dest.) an einer
durch die Zentrifugation vermittelten Aggregatiorehgqhdert. Zur Quantifizierung der
Thrombozyten wurden in der Neubauer-Zahlkammer 5up@&nquadrate zu 16
Kleinstquadraten ausgezahlt. Die Multiplikation @gebnisses mit dem Faktor 50 liefert die
Thrombozytenkonzentration pro pl. Vor der Koinkubatmit Endothelzellen wurde ACD
zum Wiedererhalt der thrombogenen Eigenschaftegeavesschen. Nach der Koinkubation
wurde unter Kontrolle des Fluoreszenzmikroskopsagelen bis keine freien Thrombozyten
mehr im Uberstand zu sehen waren. Die Lyse und higserfolgte analog dem PBMC

Adhasionstest. Zur Quantifizierung wurde eine Ewlik genutzt.

3 Thrombin: Sigma-Aldrich(Miinchen)
% Citronensduremonohydrat: Merck (Darmstadt)
% D+ Glukose Monohydrat: Merck (Darmstadt)
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Einzelschritte des Thrombozytenadhasionstests:

1. | Abnahme von 50 ml Volblut in NaCitrat Blutrohesti’, Verwerfen der ersten 5 ml, den

Rest vor der Weiterverarbeitung 15 min. ruhen lasse

Zentrifugation bei 37°C, 1100 UpM, ohne Brem&el5 min.

3. | Uberfiihren der Fraktion Uber der sedimentieBeythrozyten-, Leukozytenfraktion (=

platelet rich plasma, PRP) in 5ml Polypropylen Rbier®

4. | Zugabe von ACD zu 10 %, erneute Zentrifugatiendy°C, 1400 UpM, mit Bremse flir

10 min.

Resuspension des Zellpellets in 1ml REMI10 % ACD

Zugabe von 5 pl Calcein AM pro ml, Inkubation 88°C, 5 % CO2 fir 15 min

Zentrifugation bei 37°C, 1400 UpM fur10 min.

5
6
7. | Auffullen der Polypropylen Réhrchen auf 5 ml RPMI + 10 % ACD
8
9

Absaugen des Uberstandes, resuspendieren dpsliges in RPMI ohne ACD

10. | Zellzahlung in der Neubauer—Z&hlkammer

11. | Erstellen einer seriellen Verdinnungsreihe roegid mit der unverdinnten

Konzentration

12. | 15-30 min bei 37°C, 5 % CO2 ruhen lassen

13. | Aktivierung der Endothelzellen mit Thrombin Kamtration 5 U/ml fir 15 min. im

Brutschrank

14. | Auswaschen des Thrombin mit PBS

15. | Koinkubation von Endothelzellen mit Thrombozytér 30 min. im Brutschrank

16. | Mehrmaliges Waschen mit PBS unter Kontrolle Mikroskop s.o.

17. |Lyse und Messung siehe Adhasionstest mit PBMC's

Tab. 14

%" Monovette Citrat 5ml: Sarsted{Numbrecht)
%8 polypropylene Round Bottom Tube:Nunc(Roskilde, Ddnemark)
% RPMI-1640 Medium: PAN Biotech GMBHAidenbach)
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4.2.11. 3H-Methyl-Thymidineinbau als Proliferatiomasrker
Der Einbau der radioaktiv markierten DNA Base 3HtW&Thymidin in die Zellen wurde

zur Untersuchung der Zellproliferation genutzt.

Es wurden Fibroblasten mit einer Zelldichte von @D@ellen pro cm? ausgesat und 3 Tage

inkubiert. Nach Ablauf der drei Tage wurden Endtzbken mit einer Zelldichte von 15 000

Zellen pro cm? auf die Fibroblasten ausgesat. Zalbes Zeitpunkt wurden Endothelzellen

und Fibroblasten in der beschriebenen Zellzahir@l@auf Rinderperikard ausgebracht. Die

Aussaat des 3H-Methyl-Thymidins erfolgte nach 2dn&en, sowie nach zwei und vier

Tagen. Die Ernte fand jeweils 24 Stunden spatett. sibazu wurde ein Zellharvester

eingesetzt.

Einzelschritte zur Untersuchung des 3H — Methyl+#hidin Einbaus

1. Mit einem Mediumwechsel erfolgt die Zugabe von #wh 3-H-Methyl-
Thymidin*® und Inkubation fiir 24h

2. Zellernte:

3. Zellkulturuberstande radioaktiv entsorgen

4, 2x mit jeweils 200nL PBS waschen (auch die Waschlosung radioaktiv
entsorgen)

5. 50nL/Well Trypsin/PBS/EDTA-Mix pipettieret

6. Inkubation bei 37°C und 5% G@&ir 10 min

7. Zugabe von 106L PBS/Well

8. Cell-Harvestéf beginnen: Filter einlegen

9. Platte einlegen und abgeltste Zellsuspensiofifiaf saugen

10. 2x mit Aqua (dest.) nachsptilen

11. ca. 30-60 sec mit Vakuum im Cell-Harvesterkram

12. Filter aus Cell-Harvester nehmen

13. Bei 60°C ca. 40-60 min. im Brutschrank trocknen

14. Filter in Folie geben

15. ca. 7mL pro Filter Betaplatte-Scintilosung zZuge

40 Imethyl-*H-]Thymidin, spezifische Aktivitat 74 Gbg/mmol bzw. 307MbQ/mg:
Amersham Pharmacia Biotech UK Limité@Lickinghamshire, UK): Best. Nr.: TRA310 Batch N290
Konzentration im Well 0,&Ci/mL & 0,075rCi/Well

“! TrypsinMix : 1 Teil 0,5M EDTA (pH = 8) + 1 Teil Trypsfh(10x) + 2 Teile PBS (1x)

42 Cell-Harvester. Harvester for MicroBeta IH-110-96WS Harvester 96otech AG or Inotech Encapsulation ABottikon, Schweiz)
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16. Folie verschweil3en

17.  |Messung inb-Countef?

18. Entsorgung der radioaktiven Abfalle
Tab. 15

4.3. Statistische Auswertung

Die statistischen Analysen wurden mit Sigma Stat“3die graphischen Darstellungen mit
Sigma Plot 8.% durchgefiihrt. Alle Ergebnisse wurden als MitteleStandardabweichung
dargestellt.Ein Vergleich zwischen zwei Gruppen deurmit dem student—t test,
beziehungweise dem Mann-Whitney-Test durchgefiztut. Uberpriifung einer Korrelation
zwischen zwei Variablen wurde das Verfahren nachardem eingesetzt. Das

Signifikanzniveau wurde bei p < 0,05 angesetzt.

43 b-Counter: Wallac MicroBeta® TriLux 1450 Microbeta Liquid Scintillation & Luminescence Counter PerkinElmer Life and
Analytical Sciences, In¢Boston, USA)
44 Systat Software Inc.
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5. Ergebnisse

5.1. Etablierung des Adhéasionstests an Endothelzetlit PBMC

5.1.1. Standardkurve zur Bestimmung der Anzah|BM®

Zur Quantifizierung der PBMC wurde bekannten Zdilea an PBMC die Intensitét eines
Fluoreszenzsignals (Fluorescein) zugeordnet. Damtdev eine serielle Verdinnung von
2x10 bis 0 PBMC hergestellt. Nach Adhéarenz der PBMC alyg®yrol wurde die Intensitét

der Fluoreszenz im Fluorimeter gemessen. Die Zdllkarellierte mit der Fluoreszenz direkt

proportional, bei einem Korrelationskoeffizientén@,99 (Abb. 1).

5.1.2. Adhasionstest

Der Versuch wurde mit vier HSVEC Kulturen in viesfe-Bestimmung durchgefihrt. Im
Mittel adhéarierten 7026 + 1452 PBMC auf einer ECndiayerflache von 0,3cm2. Nach
Stimulation der EC mit TNF (10ng/ml, 6h) erhéhtehsdie Anzahl um den Faktor 3,0 £ 0,6
signifikant (Abb. 2). Die Endothelialisierung voroligstyrol flihrte zu einer signifikanten
Reduktion der PBMC Bindung(Abb.2).

60000

50000 -

40000 -~

30000 -

Fluorescein

20000 -

10000 -

0 T T T T
0,0 5,0e+4 1,0e+5 1,5e+5 2,0e+5 2,5e+5

Anzahl pbmc

Abb. 1 gibt die lineare Abhéangigkeit der lysiert€alcein-Am gefarbten PBMC zur Zellzahl
wieder. Der hierfur ermittelte Korrelationskoefénit lag bei 0,99
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2.5e+5

2.0e+5 -

1.5e+5 A

1.0e+5

Anzahl adharierter pbmc

5.0e+4 -

HSVEC + TNF HSVEC - TNF Polystyrol

0.0

Abb. 2: PBMC Adhasion an HSVEC und Polystyrol (HSVE human saphenous vein
endothelial cells, TNF = Tumor Nekrose Faktdr* p < 0,05

5.2. Etablierung des Adhésionstests an Endothelzeatlit Thrombozyten

Der Versuch zur Etablierung des Thrombozyten—Adimstest wurde mit funf Kulturen in

dreifach—Bestimmung durchgefihrt. Bei der Erstejlder Standardkurve zur Ermittelung der
Thrombozytenzahl aus der gemessenen Fluoreszeab sith eine lineare Korrelation mit
einem Korrelationskoeffizienten von r2 = 0,98. (ABb

An mit Thrombin (5U/ml, 15 min, 37 C°) aktiviertenBothelzellen adharierten signifikant
mehr Thrombozyten als an nicht stimulierte Endatdiéén. Der hierflr ermittelte Faktor

betrug 4,8 + 1,8.Weiterhin ergab sich eine sigaifle Reduktion der Thrombozyten—
Adhasion an Polystyrol durch dessen Endothelialisig (Faktor 5,3 + 2,4). Siehe Abb.4.
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0,0 2,0e+5 4,0e+5 6,0e+5 8,0e+5 1,0e+6 1,2e+6

Anzahl Thrombozyten
Abb. 3: Standardkurve zur Ermittelung der Thromiezgahl aus der gemessenen

Fluoreszenz.
Korrelationskoeffizient r2 = 0,98
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HSVEC+Thrombin HSVEC-Thrombin Polystyrol

Abb. 4: Bindung von Thrombozyten an HSVEC und Bobls
* p<0,05
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5.3. Abschéatzung des Endothelialisierungspotemti@tschiedener Biomaterialien mittels
Rasterelektronenmikroskopie

Zur morphologischen Untersuchung verschiedenerobisther Herzklappenmaterialien
(siehe 3.2.1) wurde die Rasterelektronenmikroskageautzt. Die Darstellung blanken,
Glutaraldehyd fixierten, detoxifizierten Rinderpenids (NR) stellt die Ausgangssituation zur
Ermittelung des Endothelialisierungspotentials derschiedenen Biomaterialien dar. In
viertausendfacher Vergrosserung kommt hier ein @ewkollagener Strukturen zur

Darstellung, das Material erweist sich als vollgigrdezellularisiert (Abb.5).

Bei hyperkonfluenter Aussaat und vierundzwanzigdiger Inkubation konnten auf
Glutaraldehyd fixierten Rinderperikard keine vitalgellen, auf einer Glutaraldehyd fixierten
porkine Mitralklappe konnten vitale Zellen, jeddain konfluenter Monolayer nachgewiesen
werden (Abb.6 und 7).Unter den selben Bedingungeigten sich auf einer in Vodka
aufbewahrten porkinen Aortenklappe, sowie auf démerten Rinderperikard (NR)

ausgebreitete Endothelzellen, die einen Monolayesbigdeten (Abb.8 und 9). Nach
hypokonfluenter Aussaat auf NR konnte nach 5taglgkubation keine Proliferation der
Zellen nachgewiesen werden (Abb.10). Der Vergléiet blanken Materials (Abb.5) mit dem
erfolgreich endothelialisierten Material (Abb.8 u®) und einer humanen Mitralklappe
(Abb.11) zeigte eine Annaherung an die physioldgesc Morphologie mittels

Endothelialisierung.

Vitale Zellen nach| Monolayer nach 24| Proliferation
24 Stunden Stunden innerhalb  von 5
Tagen

Polystyrol + + +

Porkine + - -
Mitralklappe
Glutaraldehyd
fixiert

Porkine + + -
Aortenklappe in
Vodtka aufbewahrt

Rinderperikard - - -
Glutaraldehyd
Fixiert

Rinderperikard + + -
NoReact
detoxifiziert

Tab. 14: Ergebnisse der Rasterelektronischen Unt#tung zur Endothelialisierung
verschiedener Biomaterialien
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Abb. 5: Zeigt die Struktur von
Glutaraladehyd fixierten und
detoxifizierten Rinderperikard(NR)
in 4000 facher Vergrosserung, bei
den ,spagettiformigen” Strukturen
handelt es sich um
Kollagenfibrillen.

Abb. 6: Vereinzelte, nicht vitale
Zellen auf Glutaraldehyd fixierten
Rinderperikard nach
hyperkonfluenter Aussaat und 24
Stunden Inkubationsdauer

Abb. 7: Ausgebreitete Zellen ohne
Ausbildung eines Monolayers auf
einer Glutaraldehyd fixierten
porkinen Mitralklappe nach
hyperkonfluenter Aussaat.
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Abb. 8: Konfluenter Monolayer
nach hyperkonfluenter Aussaat auf
einer in Vodtka aufbewahrten
porkinen Aortenklappe.

Abb. 9: Monolayer auf NR
detoxifizierten Rinderperikard nach
hyperkonfluenter Aussaat

Abb. 10: Kein Wachstum nach
hypokonfluenter Aussaat und 5-
tagiger Inkubation auf NR
detoxifizierten Rinderperikard
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Abb. 11: Native, humane
Mitralklappe im atrioventrikul&aren
Blick zeigt vitale Endothelzellen mit
Mikrovilli .

5.4. Vergleich zelluldrer Funktionsparameter vordgimelzellen unter Kulturbedingungen
mit auf Rinderperikard (NR adhdrenten Endothe&rell

Aufgrund der guten Adhasionseigenschaften von HS\#EE€ NR, wurden die zellularen
Eigenschaften von HSVEC auf diesen Material untdisuin Vodka aufbewahrte porkine
Aortenklappen wurden aufgrund mangelnder Verfugbiarkcht weiter untersucht.

Die Versuchsbedingungen entsprachen sich fur algefden Experimente. Es wurden
HSVEC (5 Kulturen) in hyperkonfluenter Zelldichtefalas Material ausgebracht, und fir 24
Stunden bei 37°C, 5% GOinkubiert. Nach Ablauf der Inkubationsdauer wurdm
Mediumwechsel durchgefiihrt und daraufhin die eimzel Experimente zur Ermittlung des
Funktionsstatus der Zellen. Bei Polystyrol handsltsich um das unter Standard-Zellkultur-

Bedingungen verwendete Material (tissue-culturelggigrene).

5.4.1. Zelldichte
Bezuglich der Zelldichte von HSVEC in Abhéangigkeiés zugrundeliegenden Materials
ergab sich kein signifikanter Unterschied zwisch¢8VEC auf NR und Polystyrol.Die

Tabelle 15 stellt diese Ergebnisse anhand der aesoZellzahlen pro cm? dar.



-39-

Anzahl HSVEC pro | Standard- Statistische

cm?2 abweichung Signifikanz
HSVEC auf | 142500 9529
Rinderperikard
(NR) Unterschied nich
HSVEC auf | 141875 16026 statistisch signifikant
Polystyrol

|

Tab. 15 Kein signifikanter Unterschied bezlgliclr d@elldichte auf Rinderperikard und
unter Kulturbedingungen

5.4.2. Biochemische Aktivitat

Die Ermittelung der biochemischen Aktivitat anhales MTT Assays ergab eine signifikante
Reduktion der Stoffwechselaktivitat von auf Rinderkard adharenten HSVEC verglichen
mit HSVEC auf Polystyrol um den Faktor 2,5 £ 0,50A12)

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3 7

0,2

Exrtinktion bei 490 nm

0,1 ~

0,0 -

Abb.12 :

PS

Rinderperikard(NR) und Polystyrol(PS).p < 0,05

Graphische Darstellung der mitochondriakektivitat von HSVEC auf
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5.4.3. Interleukin-6 Sekretion

Der IL-6 Standard zeigte eine lineare Abhangigkleit eingesetzten IL-6 Konzentration von
der gemessenen Extinktion, der zugehdrige Kormelakoeffizient r2 betrug 0,99.(Abb.13).
Die TNF induzierte Freisetzung von Interleukin 6saSVEC war unabhéngig vom
zugrundeliegenden Materials (Abb.14).

Allerdings war die durch TNF induzierte Steigerwtey IL-6 Konzentration bei HSVEC auf
Rinderperikard im Vergleich zu HSVEC auf Polystysanifikant reduziert (Faktor 3,4 + 0,8
vs Faktor 10,1 £+ 4,1; p < 0,05). Dies ergibt sielnadis, dass im unstimulierten Zustand von
HSVEC auf Rinderperikard signifikant mehr IL-6 ierd Uberstand sekretiert wird, als dies
bei HSVEC unter Kulturbedingungen der Fall ist(AY.

400

300

200 H

[IL-6] pg/mi

100 -+

0 T T T T T T T
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

E xtinktion

Abb.13: Standardkurve zur Ermittlung der Interleuki Konzentration
Korrelationskoeffizient r2 = 0,99
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0.7

IL-6 (pg/ml)

NR + TNF NR - TNF PS + TNF PS - TNF

Abb.14: Basale und TNF stimulierte IL-6 Sekretion HSVEC kultiviert auf NR und PS
* .
:p<0,05

5.4.4. PBMC-Adhasion

Auf NR adhéarente HSVEC zeigen nach Stimulation WiMF eine vermehrte PBMC
Bindung. Die maximale Anzahl der unter TNBtimulation bindenden PBMC unterscheidet
sich nicht signifikant von HSVEC unter Kulturbedimgen. Allerdings ist zu beobachten,
dass der durch TNFinduzierte Faktor der vermehrten Bindung fir auhderperikard
adharente HSVEC vermindert ist (1,4 £ 0,3 auf NR\Ms+ 0,6 auf PS). Die unstimulierte
PBMC-Bindung unterscheidet sich signifikant zwisthHendothelzellen auf Rinderperikard
und Polystyrol . um den Faktor 1,4 £ 0,3 (Abb.M)eiterhin zeigt der Versuch, dass die
Endothelialisierung von Rinderperikard unter dies¥ersuchsbedingungen nicht zur
Reduktion der Bindung von PBMC fuhrt (Abb.16).
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80000

60000

40000 —

Anzahl adhérierter pbmc

20000 -~

NR + TNF NR -TNF PS + TNF PS -TNF
Abb. 15 Basale und TNF stimulierte Adhasion von BB HSVEC kultiviert auf NR und PS

(NR = Rinderperikard, PS = Polystyrol, TNF = Tun¥ekrose Faktor)
* p<0,05

2,5e+5

2,0e+5 L

5,0e+4 -+

Anzahl adharerter pbmc

NR + EC'S NR -EC’S PS + EC’S PS -EC’S

Abb. 16: Adhéasion von PBMC an endothelialisierted blankes Biomaterial
(NR + EC,-EC = endothelialisiertes, blankes Rindmikard,
PS + EC,-EC = endothelialisiertes, blankes Polystyr
* p<0,05
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5.4.5. Prostacyclin Sekretion

Der Vergleich der Prostacyclin Konzentration im tend von HSVEC auf PS mit HSVEC

auf NR ergab keinen signifikanten Unterschied zihescden beiden Gruppen. Endothelzellen
auf beiden Materialien sekretierten Prostacyclinvémgleichbaren Mengen. Die Tabelle 16
stellt die gemessenen Prostacyclin KonzentratiodenAbbildung 17 die Standardkurve zu

deren Ermittelung dar.

Prostacyclin Standardabweichung| Statistische
pg/ml Signifikanz
HSVEC auf NR 2636 863
Nicht signifikant
HSVEC auf PS 2714 283

Tab. 16 Vergleichbare Prostacyclin Sekretion voivHS auf beiden Materialien

25 -

2,0 1

154

1,0 1 -

0,5 .

0,0

Logit(B/Bo)

1000

0,5 1

1,0

-1,5 4

-2,0

Konzentration (pg/mL)

Abb.17:  Standardkurve zur Ermittelung der Prostéiokonzentration
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5.4.6. Thrombozytenadhasion

Endothelialisierung fuhrte zu einer signifikanterediktion der Thrombozytenbindung
sowohl an Polystyrol, als auch an NR. Dieser Efteat auf Polystyrol ausgepréagter (Faktor
40 £ 1,0 vs 2,2 + 0,5), da an blankes NR vergticka blanken Polystyrol signifikant
weniger HSVEC binden. Die Bindung von Thrombozytan HSVEC zeigte keine
Abhéangigkeit vom zugrundeliegenden Material, eslrgich kein signifikanter Unterschied
zwischen der Thrombozyten—Bindung an EndothelzaldrPolystyrol und NR.(Abb.18).

3e+6

3e+6

2e+6

2e+6

le+6 o

5e+5

Anzahl adhéarierter Thrombozyten

o
|

NR + EC NR - EC PS + EC PS - EC

Abb. 18: Adh&sion von Thrombozyten an endothdkaiess und blankes Biomaterial

(NR + EC,-EC = endothelialisiertes, blankes Rindmikard,
PS + EC,-EC = endothelialisiertes, blankes Polystyr
* p<0,001
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5.5. Verbesserung der ProliferationseigenschaftetmniSVEC auf Rinderperikard (NR)
mittels Fibroblasten preseeding

Wie im 1. Teil gezeigt, adharieren HSVEC auf NR tilden einen Monolayer, Proliferation
der Zellen war allerdings nicht nachweisbar. Im ¥ersuchsteil wurde das
Proliferationspotential von Fibroblasten und Enetbllen alleine, sowie die Proliferation
von Endothelzellen nach Fibroblasten preseedindN&utintersucht. Als Kontrolle fur diesen
Versuch dienten Endothelzellen unter Kulturbedirggm Letztere erwiesen sich zu allen drei
Mess-Zeitpunkten als proliferativ aktiv (Thymidineaurate: 8228 + 1848 ccpm nach 2d,
9435 + 2550 ccpm nach 3d und 6717 £ 1618 ccpm BdrhAuf NR als Kultivierungsflache
konnte weder fir Endothelzellen noch fur FibroldasEinbau von 3H-Thymidin beobachtet
werden (Abb. 19). Nach preseeding von Fibroblagtsgte sich jedoch ein Thymidineinbau
der den der beiden Zelltypen alleine um das bigehn-fache Uberstieg (Abb.19). Weiterhin
zeigte sich eine Abnahme der Einbaurate von dertevieauf den flnften Tag, was fur
Endothelzellen durch die Proliferationshemmung Aesbildung eines Monolayers typisch
ist.

Die gesteigerte Proliferationsaktivitat der HSVEKiokultur gegeniber adharierten HSVEC
beziehungsweise Fibroblasten erwies sich zu allenZitpunkten als statistisch signifikant
(p < 0,05).
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Abb. 19: Thymidineinbau verschiedener Zellen antiRiperikard.
( NR = Rinderperikard, FB = Fibrolsgen, EC = Endothelzellen)
Die rote horizontale Linie stellt den Messhintengd dar.
Der Versuch wurde mit 3 Kulturen in 4fach-Bestimmdurchgefuhrt
*p>0,05

5.6. Histologische und Immunhistochemische Darstglivon Fibroblasten und
Endothelzellen auf Rinderperikard (NR)

Zur Darstellung kamen sowohl Fibroblasten und Elmelaellen getrennt auf NR adhérent, als
auch nach Kokultur. Die Abbildungen 20 bis 22 zrige zwanzigfacher Vergrosserung eine
Hamatoxylin—Eosin (HE) Farbung des blanken Bionai®i(NR), eine HE Farbung von mit
Fibroblasten und Endothelzellen in  Kokultur besisgte NR, sowie eine
immunhistochemische Farbung von mit von Willebrdfaktor markierten Endothelzellen
nach Kokultur mit Fibroblasten. Die HE Féarbung #e@kulturen zeigt im Querschnitt eine
vollstandige Bedeckung der Oberflache mit Zellebl{A21), eine Unterscheidung zwischen
Fibroblasten und Endothelzellen ist jedoch nichghati. Die von Willebrand Farbung (Abb.
22) zeigt perlschnurartig aufgereite Endothelzeléen der Oberflache des Préparats, die
Anordnung der Endothelzellen lasst auf Bildung einenfluenten Monolayers nach

hypokonfluenter Aussaat schliessen.
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Die Abbildungen 23 bis 25 zeigen vierzigfache Vésgerungen unter den oben bereits
beschriebenen Bedingungen, hier verdeutlicht sicd wollstandige Bedeckung der

Oberflache mit Zellen (Abb. 24), sowie die perlsetantige Anordnung der Endothelzellen

(Abb. 25).

In der Abbildung 26 sind mit Vimentin Antikérpernankierte Fibroblasten in vierzigfacher

Vergrosserung dargestellt. Positiv gefarbte Zeldamd nicht nur an der Oberflache des
Praparats zu sehen, sondern scheinen auch inefezd@s Schnitts zu infiltrieren.

Auf eine Doppelfarbung von Endothelzellen und Hitasten nach Kokultur musste aus

technischen Grinden verzichtet werden.

Abb. 20: HE Farbung von blanken
Rinderperikard (NR) in 20facher
Vergrosserung

Abb. 21: Bedeckung der Oberflache
mit Zellen nach Fibroblasten —
Endothelzell Kokultur, HE Farbung,
zwanzigfach vergrossert
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Abb. 22: Perlschnurartig aufgereihte
Endothelzellen in

immunhistochemischer von
Willebrand Faktor Farbung

Abb. 23: HE Farbung eines NR Blank
in 40facher Vergrésserung

Abb. 24:HE Farbung nach EC/FB
Kokultur in 40facher Vergrosserung
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Abb. 25: von Willebrand Faktor
gefarbte Endothelzellen nach Koku
mit Fibroblasten

Abb. 26: Vimentin markierte
Fibroblasten, positive Zellen an der
Oberflache und in der Tiefe des
Schnitts (schwarze Pfeile)

5.7. Vergleich zelluldrer Funktionsparameter vorellt auf NR adharenten Endothelzellen
mit Endothelzellen auf NR nach preseeding mit Filasten

Ziel der folgenden Versuche war es zu ermitteln, ppbseeding von Fibroblasten die
funktionellen Parameter PBMC Adhasion, Thrombozytddhdsion und Prostacyclin
Sekretion von auf Rinderperikard (NR) adhérenteWHS beeinflusst, beziehungsweise, wie
sich diese Parameter im Vergleich zu direkt auhiBiterial adh&renten Endothelzellen (siehe
1. Versuchsteil) verhalten. Die Bedingungen degdaden drei Versuche entsprachen sich:
Fibroblasten wurden hyperkonfluent auf NR ausgdfiratlach dreitagiger Inkubation
wurden auf die Fibroblasten Endothelzellen hypokearft ausgebracht und weitere finf Tage
zur Proliferation inkubiert. Mediumwechsel fandeur Aussaat der Endothelzellen, sowie

drei Tage nach dieser statt.
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Die Vergleichsgruppe (Endothelzellen direkt auf d@rperikard) wurde 24 Stunden vor
Ablauf der funftagigen Inkubation hyperkonfluent sgasat. Abbildung 27 stellt den

Versuchsaufbau des zweiten Teils der Arbeit dar.

Kokultur: Adhérenz:
Tag 1:

Hyperkonfluente Aussaat von
Fibroblasten auf NR

l

Tag 3:| pynokonfluente Aussaat
Von Endothelzellen
Auf Fibroblasten

l

Tag 7\ Mediumwechsel Hyperkonfluente Aussaat von
EC auf NR
Tag 8: Experiment

Abb. 27: Schema der Ausaat im 2. Versuchsteil
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5.7.1. PBMC-Adhasion

Bezuglich der Adhasion inflammatorischer Zellen KRB hatte sich gezeigt, dass der durch
TNF induzierte inflammatorische Aktivierungs-Faki@iehe 3.2.6) der vermehrten PBMC
Adhasion bei direkt auf NR adharenten Endothelreithe Vergleich zu Kulturbedingungen

vermindert ist (siehe 4.4.4).

Dieser Versuch ergab, dass auf Fibroblasten gewaehsm Vergleich zu direkt auf

Rinderperikard adh&renten Endothelzellen eine &gt maximale PBMC Adhéasion bei

unveranderten unstimulierten Status aufweisen. WBanasultiert ein Anstieg des TNF

induzierten Aktivierungs-Faktors von 1,3 = 0,4 &6 + 0,1(Tab.17).

Anzahl adhérierter | Aktivierungs- Statistische
PBMC Faktor Signifikanz
NR/FB/EC + TNF 37699 + 2948 16+0,1
p <0,05
NR/EC + TNF 30786 + 3875 1,3+04
NR/FB/EC-TNF 24410 + 3201
Nicht signifikant
NR/EC -TNF 23289 + 5130

Tab. 17 Induktion der Adhasion inflammatorischetetedurch TNF
(NR = Rinderperikard, FB = Fibroblasten, EC = Entielzellen,
TNF = Tumor Nekrose Faktor)

Der Versuch zeigte weiterhin wie auch schon in63.8dass die Endothelialisierung von NR
keine Reduktion der PBMC Adhasion bewirkt, wennsdasm Vergleich untersuchte blanke
NR Material 24h in Zellkulturmedium (Zusammense@zwiehe 2.) inkubiert wurde. Der
Vergleich von blanken NR nach 24stundiger Inkubatmit blanken NR, dass 8 Tage in
Zellkulturmedium inkubiert wurde, ergab eine Vermetg der PBMC Adhéasion um 58% +
6% nach 8-tagiger Inkubation. Diese Steigerung esvgich als statistisch signifikant (p <
0,001).

Der Vergleich der PBMC Adhéasion an nach Fibroblagieeseeding endothelialisiertes NR
mit blanken ebensolange inkubierten (8 Tage) NRietgedurch eine Reduktion der PBMC
Adhasion durch Endothelialisierung um den Faktér+l0,1 (Abb. 28).
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Abb. 28: Adhasion von PBMC an endothelialisierted hlankes Rinderperikard
(NR = Rinderperikard, FB = Fibroblasten, EC = Entietzellen,
8d = 8-tagigelnkubation in Kulturmedium, 24h =-8dindige Inkubation
in Kulurmedium), * p < 0,001
Die Abbildung zeigt, dass lediglich die Inkubasdauer blanken NR's in
Zellkulturmedium Einfluss auf die Adh&asion von RB&h NR hat

5.7.2 Thrombozytenadhé&sion

Die Thombozytenadhasion an EC unterschied sich t nisfatistisch signifikant in
Abhangigkeit von Fibroblasten preseeding und Inkibbazeit. Ein signifikanter Unterschied
konnte jedoch fur blankes NR in Abhangigkeit deulmationsdauer gezeigt werden. Wie bei
der Adhasion inflammatorischer Zellen (siehe 4.Gibrte die achttagige Inkubation von
Rinderperikard in Zellkulturmedium auch zu einemsfieg der Adhasion von Thrombozyten
im Vergleich zur vierundzwanzigstindigen Inkubatidts handelt sich hierbei um einen
Anstieg um den Faktor 2,0 £ 0,2 bei p < 0,001(Akp.2Jm den Faktor der Reduktion der
Thrombozyten Adh&sion zu ermitteln, wurde endodttisiertes, mit blanken NR verglichen.
Die blanken Proben wurden fur den gleichen Zeitrauzellkulturmedium inkubiert, den die
Endothelialisierung in Anspruch nahm, also 8 Tage FEibroblasten preseeding und 24
Stunden bei hyperkonfluenter Aussaat. Da die vgdée Inkubation von blanken NR in
Medium eine vermehrte Thrombozyten Bindung zu Fdlgte, preseeding von Fibroblasten

aber keinen Unterschied zur hyperkonfluenten Aussasgte, ergab sich fir nach
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Fibroblasten preseeding endothelialisiertes NR @rosserer Reduktionsfaktor der
Thrombozytenadhésion verglichen mit durch hyperkmmite Aussaat endothelialisiertes NR
( Faktor 3,0 + 0,5vs 1,6 £ 0,3).

2,5e+6

2,0e+6 -

1,5e+6 -

1,0e+6 -

5,0e+5 o

Anzahl adhé&rierter Thrombozyten

0,0 =

NR/EC NR/FB/EC NR Blank 24h NR Blank 8d

Abb. 29: Adh&sion von Thrombozyten an endothdkatess und blankes Rinderperikard
(NR = Rinderperikard, FB = Fibroblasten, EC = Entielzellen, 8d = 8-tagige
Inkubation, 24h = 24-stiindige Inkubation), * p {001
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5.7.3. Prostacyclin Sekretion

Verglichen wurde die Prostacyclin Sekretion von ii&8Ch Fibroblasten preseeding mit direkt
auf NR adhéarenten Endothelzellen.Es zeigte sicés daf Fibroblasten gewachsene HSVEC
verglichen mit direkt auf NR nach hyperkonfluenfarssaat adharenten HSVEC vermehrt

Prostacyclin sekretieren. Der hierfir ermitteltktea betrug 4,7 = 2,7 und erwies sich als
statistisch signifikant (p < 0,05).

8000

6000 -

4000

Prostacyclin (pg/ml)

2000 —

0 T T
NR+FB+EC NR+EC

Abb. 30: Prostacyclin- Konzentration im Uberstamm\auf Rinderperikard adharenten
HSVEC(NR = Rinderperikard, FB = Fibroblasten, ECEndothelzellen)
*
p <0,05
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6. Diskussion

In der vorliegenden Arbeit werden, ausgehend vom Aenahme der maximalen
Hamokompatibilitat durch Endothel, Biomaterialiemsader klinischen Anwendung der
cardiovaskularen Chirurgie auf ihr Endothelialisrgspotential hin untersucht. Mit Hilfe
eines etablierten patienten-spezifischen Endotheladells (Lehle et al. 2003) konnten
verschiedene biologische Klappenmaterialien mimgaren Endothelzellen der V. saphena
magna besiedelt und auf ihre Funktion bezuglich Klempatibilitat zwischen Material und
autologer Zelle untersucht werden.

Der erwartete Benefit der Endothelialisierung voiorBaterialien liegt in der Uberlegung,
dass empfangereigene Endothelzellen fur eine ofgimgeraktion der Materialoberflache mit
dem Blut sorgen. Dies ist jedoch nur durch volldige Bedeckung des Biomaterials mit
Endothel zu erreichen. Weiterhin ist bei xenogeNterialien die vollstandige Entfernung
von zellularen Bestandteilen notwendig, einerseits,immunogenes Potential zu eliminieren
(Hopkins R 2005), andererseits, um zu vermeidens dasiduale Zellen und Zellreste die
Calzifizierung der Prothesen vorantreiben (Scho&r2605). Wie wir in der vorliegenden
Arbeit  zeigen konnten, wirken sich unterschiedlich®etoxifizierungs- und
Dezellularisierungsmethoden (Rieder E 2004) bessndef die Endothelialisierung aus. So
war es nicht moglich, Endothelzellen auf glutarhigHixiertem Rinderperikard anzusiedeln,
wohingegen eine zusétzliche Detoxifizierung (Aba&dcA. 1996) eine Adhasion der Zellen
erlaubte. Weiterhin zeigte sich beim Vergleich @tatdehyd-fixierten Rinderperikards mit
einer ebenso behandelten Mitralklappe vom Schveksiss sich auf dem Herzklappenmaterial
im Gegensatz zum Rinderperikard vitale Zellen zawsbreiteten, jedoch keinen Monolayer
ausbildeten. Rasterelektronenmikroskopische Aufreahermdglichten die Uberpriifung der
vollstandigen Dezellularisierung des Materials, mowler Ausbildung eines konfluenten
Monolayers durch die Endothelzellen. So stellté sie Oberflache des endothelialisierbaren
NoReact-Rinderperikards zur Ganze dezellularisiddr, weder ganze Zellen noch
Zelltrtmmer waren zu identifizieren. Allerdingsl&a bei der Beurteilung von Querschnitten
einige avitale Zellkerne in der Tiefe des Geweh#s a

In einem konfluenten Monolayer organisierte vitledothelzellen liegen in vivo, wie auch
unter Kulturbedingungen in ausgebreiteter Form wgbei die Zellgrenzen in alle
Richtungen ineinander Ubergehen, hierdurch wirde ewolistdndige Bedeckung der
subendothelialen Matrix gewahrleistet (Esper RJ 620(Ein Vergleich des blanken,
beziehungsweise erfolgreich endothelialisiertemiiterials mit einer humanen Mitralklappe
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zeigte eine deutliche Annaherung an die physiottgisAnatomie in vivo. Einschrankend ist
zu bemerken, dass sich auf den die humane Mit@pklabedeckenden Endothelzellen
Mikrovilli finden, die auf endothelialisierten Biaaerial nicht nachweisbar waren. Dieser
morpholgische Marker metabolischer Aktivitat (N&8s1997) fehlte bei unseren Proben.

Ein Mal3 der Biokompatibilitdt endothelialisierteioBiaterialien stellt die Zelldichte dar, also
die Zellzahl pro Quadratzentimeter als ein indieskimal} fur die GrolRe der Zellen (Sprague
E 2005). Zellpathologische Vorgange, beispielswalse Induktion der Apoptose oder
Nekrose, gehen mit Veranderungen im Zellvolumemair(Maeno E 2006). Somit kbnnen
Veranderungen im Zellvolumen, ausgedriickt durcle eerénderte Zelldichte auf derartige
Veranderungen hinweisen. Die vergleichbare Zeldichder Endothelzellen auf
Glutaraldehyd-fixiertem und detoxifiziertem Rinderfxard (NR) und unter
Kulturbedingungen gibt uns einen Hinweis auf einHiBefinden der auf dem Biomaterial
adharenten Zellen. Eine Abschatzung des Zellvolwrasr Zellen im Monolayer war nur
durch rasterelektronenmikroskopische Untersuchungéglich, da die adharenten Zellen
trotz proteolytischen Verdaus fest auf den Biomalien verankert blieben.
Immunhistochemische Analysen zum Nachweis des bebptezifischen von Willebrand
Faktors (Manconi F 2000) an Querschnitten des deken Biomaterials bestétigten ebenfalls

die vollstandige Endothelialisierung.

Die Bedeckung der subendothelialen Matrix gewastdeilediglich eine passive Funktion.
Die reine Prasenz von Endothelzellen nach Besiadsltersuchen stellt kein ausreichendes
Ergebnis dar, vielmehr missen die Zellen auf ihrekfionelle Integritdt hin untersucht
werden (Remy-Zolghadri M 2004). Die aktive Funktides Endothels wird unter anderen
durch Sezernierung pro- und antiinflammatorischgtokine, pro- und antitrombogener
Faktoren sowie durch Regulation membranstandigehasidnsmolekile bewerkstelligt.
Endothelzellen, die in einem proinflammatorischdigziehungsweise prothrombogenen
Status vorliegen, kdnnen die geforderten Aufgaliehtrerfillen und sogar einen negativen
Effekt auf die Hamokompatibilitat kardiovaskulafnothesen ausiben (Chennazhy KP 2005,
Simon P 2003).

Inflammatorischen Vorgangen wird ein Einfluss aid limitierte Lebensdauer biologischer
Herzklappenprothesen aufgrund struktureller Schiadjgdurch Verkalkung (Fann Jl 1996,
Human P 2001) zugeschrieben. Dies konnte sowoflianmodell (Wilhelmi MH 2003), als
auch in klinische Anwendung (Simon P 2003) gezeigtden. Verantwortlich scheint hierfur

eine residuale Immunogenitat des dezellularisierxemogenen Materials zu sein (Rieder E
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2005). Mittels Endothelialisierung der Prothesenrdeia immunogene Proteine durch
korpereigene Zellen getarnt, inflammatorische Vaggareguliert, jedoch die Mdglichkeit zu
einer Abwehrreaktion erhalten bleiben. Dies sdtetdings eine funktionell intaktes Endothel
voraus.

Zur Untersuchung der inflammatorischen Funktionemden die Sekretion von Interleukin-6,
einem proinflammatorischen Zytokin, das u. a. alsogpostischer Marker bei
kardiovaskularen Erkrankungen gilt (Kofler S 2005pwie die Adh&sion von peripheren
mononukledren Zellen (PBMC) an auf Biomaterialiein@enten Endothelzellen untersucht
(Rieder E 2005). Adhéarente Endothelzellen auf NeRb&aterial zeichneten sich durch eine
erhohte basale IL-6-Synthese aus, was auf eineiviaaktn Grundzustand der Zellen
hinweist. Die maximale Stimulierbarkeit der Zelldarch exogene Stimuli, wie z. B. TNF
(Esper 2006) war davon jedoch nicht betroffen. Ddachweis membranstandiger
Adhasionsmolekiile als weiteres Mal3 fir den Aktiwgszustand der Zellen hingegen
scheiterte an methodischen Problemen. Das etabl®ystem des zellularen Elisas zur
Quantifizierung von Adhasionsmolekilen ist nur kiinstliche (Lehle et al 2003), nicht fur
biologische Biomaterialien geeignet. Ein unabhaegifunktioneller Test zur Adhasion
immunogener Zellen an Endothel auf Rinderperikéia)(und unter Kulturbedingungen (PS)
dagegen zeigte ein zur IL-6 Sekretion vergleichbaEggebnis. Mittels TNF ist eine
Steigerung der inflammatorischen Aktivitdt der Ethadzellen auf beiden Materialien (NR
und PS) zu erreichen, der Faktor dieser Aktivieristigedoch fir direkt auf NR adhéarentes
Endothel eingeschrankt. Dies wurde als gemindemwkfonalitit des Endothels auf
Biomaterial gewertet.

Weiterhin wurde untersucht, ob mittels Endothedialiung ein Schutz vor einer
inflammatorischen Reaktion auf das xenogene Bioradteu erreichen ist. Die beobachtete
vermehrte PBMC-Adhasion an xenogenes Material ndangzeitkultivierung des
Biomaterials kann an den Dezellularisierungspropessistierender Immunogenitat, oder an
Adsorption im humanen Serum vorhandener proinflatorrscher Proteine liegen. Die
Dezellularisierung xenogenen Materials fuhrt somitht zu einem biologisch inerten
Biomaterial, eine Beobachtung, die unlangst auch aaderen Arbeitsgruppen gemacht
wurde (Kasimir MT 2006). Bereits in der statischelultur verhindert eine
Endothelialisierung die vemehrte Adh&sion inflamoniather Zellen und bietet somit Schutz
vor einer Schadigung des Biomaterials durch inflatansche Reaktionen.

Da Antithrombogenitat und die daraus folgende Vadarung thrombembolischer Ereignisse

eine Grundvoraussetzung fur die Funktionalitat kevaskularer Prothesen ist, stellt die



- 58 -

Endothelialisierung von xenogenen Biomaterialieestdezlglich (Rashid ST 2004) eine
Erfolg versprechende Malinahme dar. Obwohl biolbgiddaterialien ausreichend geringes
thrombogenes Potential aufweisen, um auf eine klherge orale Antikoagulation zu
verzichten, unterscheiden sich biologische Herzdéapohne und mechanische Herzklappen
mit oraler Antikoagulation nicht in der Inzidenz ssggmischer Embolien und Klappen
Thrombosen, zwei Ereignisse hoher Mortalitat (Hammaester 1993). Weiterhin konnte
kurzlich gezeigt werden, dass xenogenes dezebBidaies Biomaterial zu einer Aktivierung
humaner Thrombozyten fuhrt (Kasimir MT 2005). Da$tazyklin einen inhibierenden Effekt
auf die Aggregation und Adhéasion von Thrombozytesibt (Douglas B. Cines 1998), wurde
dessen endotheliale Freisetzung zur Untersuchumgadgthrombogenen Eigenschaften
herangezogen. Eine vergleichbare Prostazyklingekreton adharenten Endothelzellen auf
Polystyrol, wie auf Rinderperikard (NR) weist ddtdn, dass die Endothelzellen ihre
antikoagulativen Eigenschaften in beiden Falleralieh. Entsprechend der Untersuchung der
inflammatorischen Eigenschaften wurde auch firTheombogenitat ein funktioneller Test
herangezogen, die Thrombozytenadh&sion an Biorahtait und ohne Endothelialisierung.
Die Adhésion von Thrombozyten an kardiovaskulareth&risen ist zum einen offensichtlich
ungilnstig, da sie den initialen Vorgang zu systeh@s Embolisation und thrombotischen
Versagen der Prothese darstellt, weiterhin sinebgledkoagulative und inflammatorische
Vorgange eng miteinander verknipft (Marcel Levi £0G0 dass eine initiale Bindung von
Thrombozyten eine inflammatorische Reaktion gegas Biomaterial auslésen und so zu
dessen kurz- und langfristiger Schadigung beitrdgam. In der vorliegenden Studie konnte
gezeigt werden, dass eine Endothelialisierung sbwam Kunststoff, als auch von
dezellularisiertem  Biomaterial (NR) zu einer sigrahten Reduktion der
Thrombozytenadhasion fiihrt. Eine vergleichbare iStuahit dezellularisierten porkinen
Pulmonalklappe von Kasimir und Mitarbeitern (Kagimai al 2005) bestétigt unser Ergebnis.
Eine weitere Beobachtung war die vermehrte Adhasion Thrombozyten an nicht-
endothelialisiertes bovines Perikard, nach achg&igilnkubation in humanes Serum
enthaltenden Zellkulturmedium. Eine Ursache hiekiimnte die Ablagerung prokoagulativer
Serumproteine an das Material sein.

Die Untersuchungen zur Thrombogenitdt ergaben zoanmgefasst eine erhaltene
antithrombogene Wirkung der Endothelzellen sowdddiglich der Prostacyclin-Sekretion,
als auch der Thrombozytenadh&sion, wobei die Ewtlatisierung des Materials zu einer

Reduktion der Thrombozytenadhéasion fuhrte, die ibehrere Tage in Kultur stabil war und
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somit auf einen bezlglich der Koagulation stabilumktionszustand der Endothelzellen

hinweist.

Der funktionelle Erhalt eines adharenten Endotheloteyers auf Biomaterialien alleine
reicht flr eine biologische Abschatzung nicht admsichtlich einer geforderten in vivo
Endothelialisierung und der Notwendigkeit einer &wegrierbarkeit der Zellen bei
Beschadigung der endothelialisierten Prothese nuies Moglichkeit der Proliferation
gefordert werden. In der vorliegenden Studie waindseinem Fall mdglich, Endothelzellen
direkt auf biologischen Materialien zu vermehretledlings durfte hier das Verfahren der
Dezellularisierung und Detoxifizierung, das von dderstellern als Produktionsgeheimnis
bewahrt wird, eine bedeutende Rolle spielen.

Die Proliferation von Endothelzellen auf Biomatéri@urde erst durch vorangegangene
Besiedelung mit (Myo-) Fibroblasten mdglich. In @idiegen Endothelzellen vaskularen
(Myo-) Fibroblasten auf, diese beiden Zelltyperhsteliber gap junctions und connexine in
Verbindung (Griffith TM 2005). Weiterhin verfigem#8othelzellen Gber Rezeptoren fir von
(Myo-)Fibroblasten produzierte Matrixproteine (Sobg 2005). So synthetisieren (Myo-)
Fibroblasten sowohl Proteine zur Bildung der exdHakéren Matrix (Gulbins H 2003) als
auch endotheliale Wachstumsfaktoren, beispielsw&i&€&F (Coppe JP 2006). Beide
Faktoren sind fur die Angiogenese und die Proltieravon Endothelzellen von Bedeutung
(Sankar S 1996), so dass hier die Ursache firrdiaktion der Proliferation liegen konnte.
Ein Hinweis hierfir sind die allerdings nur mit eireinzelnen HSVEC Kultur durchgefihrten
Versuche zum Thymidineinbau, die zeigten, dass Besehichtung von Rinderperikard (NR)
mit Fibronectin und VEGF ebenso effektiv wie einerangegangene Besiedelung mit
Fibroblasten die Proliferation von Endothelzellamduzieren kann. Dies steht auch in
Einklang mit Untersuchungen von Balcells et al 2082nktionelle Studien wie oben fir die
adharenten Endothelzellen beschrieben sind in Kokumit Fibroblasten nur bedingt
maoglich. So sind auch Fibroblasten in der Lagerlat&kin-6 zu synthetisieren (Kofler S
2005). Damit wird eine Unterscheidung, ob eine dtmulation gesteigerte IL-6 Sekretion
auf verbesserte Funktion der Endothelzellen duridtuBg einer subendothelialen Matrix,
oder auf einen additiven Effekt durch eine hohenezahl IL-6-produzierender Zellen
zurlickzufiihren ist, unmdglich gemacht.

Allerdings konnte gezeigt werden, dass die Kokidtivng mit Fibroblasten, im Gegensatz zu
alleine adharenten Endothelzellen, keinen Einfaussden basalen Aktivierungszustand der
Endothelzellen hatte. Weiterhin zeigte die Untensung zur Adhasion von PBMC an
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Endothelzellen in Kokultur mit (Myo-)Fibroblasteme Verbesserung des TNinduzierten
Aktivierungsfaktors. Auch wurde das antithrombogevirksamen Prostacyclin nach
preseeding mit Fibroblasten verstarkt sezernieriesDwurde als Hinweis auf einen
verbesserten funktionellen Status gewertet. Gleitigz war die Thrombogenitat des
Endothels durch die Kokultur nicht beeinflusst.

Die Besiedelung cardiovaskularer Prothesen mit lagém Zellen zur Verbesserung der
Haemokompatibiltat ist nahe liegend und war ber@ggenstand vieler Untersuchungen in
unterschiedlichen Variationen (Vesely | 2005). 2ar Besiedelung herangezogene Zelltyp
variierte von humanen Fibroblasten (Wilcox HE 20Q0%per adulte Endothelzellen,
Endothelzellen aus der Nabelschnur (Punshon G 204§) hin zu endothelialen
Progenitorzellen und in neuerer Zeit pluripoten&ammzellen unterschiedlicher Herkunft
(Siepe M 2008). Wir entschieden uns in dieser Arlfi@ humane Vena saphena magna
Endothelzellen, da sie beziglich der Funktionalithén erwinschten Endzustand
reprasentieren, ein etabliertes Modell zur Untdrang dieser Funktionalitat vorhanden war
und dieser von herzchirurgischen Patienten iseligelltyp bezlglich Verfugbarkeit und
Warscheinlichkeit tatsachlich in vivo mit den Maadien in Kontakt zu kommen am
realistischsten erschien.

Ein entscheidender Punkt in der Beurteilung betiedBiomaterialien ist die Identifizierung
des adharenten Zelltyps. Dies kann eindeutig $&nn die Besiedelung in vitro durchgefihrt
wurde und der verwandte Zelltyp vorbekannt istdvwdber erheblich erschwert, wenn es sich
um in vivo Versuche handelt. Einerseits kann e sia eine in vivo Besiedelung handeln, in
diesen Fall ist der Ursprung des Zelltyps weitastgel unbekannt, andererseits kann bei
vorbesiedelten, anschliessend implantierten Mdienizine Veranderung oder Austausch der
Zellen nicht ausgeschlossen werden. Der exaktemtiiendes adharenten Zelltyps kommt
grosse Bedeutung zu, da der Zelltyp die Funktititatiestimmt. Die blo3e Prasenz humaner
Zellen auf cardiovaskularen Prothesen garantidrielsvegs eine durchschlagende klinische
Verbesserung, einerseits da es sich um einen grgden Zelltyp handeln kann, andererseits,
da ein geeigneter Zelltyp in ungunstigen Funktiossand vorliegen kann. Aus diesen Grund
wurde in der vorliegenden Arbeit der Funktionalitdes adharenten Endothels viel
Aufmerksamkeit geschenkt.

In bisherigen Arbeiten folgte der in vitro Idertierung humaner Endothelzellen zumeist der
Tierversuch (Leukauf C 1993) ohne weiterer Evaliigr funktioneller Eigenschaften.
Wurden Funktionen untersucht, dann entweder thrgebe (Kasimir MT 2005) oder

inflammatorische beziehungsweise immunogene Eigetfen (Rieder E 2005), eine
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vollstéandige Untersuchung der fir die Hamokompétidirelevanten Eigenschaften wurden
zumeist unterlassen. Ziel dieser Arbeit war es dalmger anderen, Methodik zu etablieren,
um die funktionellen Eigenschaften der Zellen vamtédsuchungen in einem Tiermodell
evaluieren und optimieren zu kdnnen.

Die Rolle eines mehrschichtigen Besiedelungsmodeltsder Benutzung von Fibroblasten
zur Synthese extrazellularer Matrix liegt in erdtame in der Induktion der Proliferation von
Endothelzellen. Einen eindeutigen Nachweis von iferakion adulter Endothelzellen auf
unbehandelten Biomaterial gelang weder uns noclerish der Literatur zu finden. Dem
Wachstum der Zellen kommt jedoch grosse Bedeutungda im Falle einer in vitro
Besiedelung ein Transfer ohne Beschadigung des lidteh Monolayer sehr
unwahrscheinlich ist. Eine Reperatur des Endothliedzens in vivo ist jedoch nur mdglich,
wenn Proliferation der Zellen auf dem zugrundedieden Material mdglich ist. Wird eine
primare in vivo Endothelialisierung angestrebt Rsoliferation ohnehin unumganglich. Ein
weiterer Punkt, der fur die Etablierung eines ,il#gers” zwischen Biomaterial und
Endothelzellen spricht ist die bereits im Durchfio®dell nachgewiesene erhthte Resistenz
gegen Scherkrafte (Gulbins H 2003). Die verbesseRenktionalitat bezlglich
inflammatorischer Antwort und antithrombogener BRatedurch Fibroblasten preseeding
spricht weiterhin fur die Notwendigkeit von extriakirer Matrix fur funktionell erfolgreiche
Endothelialisierung. Die Ausbringung einzelner Bimo¢ der extrazellularen Matrix zur
Verbesserung der Zellularisierung von Biomateraliwurde schon mehrfach untersucht
(Balcells M 2002, Sales VL 2007). Der Einfluss é®sVorgehens auf funktionelle
Eigenschaften wurde bisher nicht untersucht. ObEdablierung der extrazellularen Matrix
durch Fibroblasten (Lee YS 1993) oder durch seeddmgelner Proteine vorteilhafter
bezlglich obengenannter Eigenschaften ist muss rGegel zukinftiger Untersuchungen
sein. Bezuglich der klinischen Anwendbarkeit waras dseeding einzelner Proteine
vorteilhafter, da sich die zeitaufwendige Isoliggunnd Kultivierung der Fibroblasten
eribrigen wuirde. Die Frage nach der Moglichkeit diemplexe Zusammensetzung
subendothelialer extrazellularer Matrix durch dassBringen einzelner Proteine funktionell
ausreichend zu imitieren muss ebenfalls Gegenstamitiger Untersuchungen sein.

Einfluss unterschiedlicher Vorbehandlungen biololgés Matrizes auf inflammatorische und
immunogene Reaktionen auf das Material wurden tsebsschrieben (Rieder E 2005). Die
vorliegende Arbeit konnte zeigen, dass auch da®thetalsierungspotential der Materialien

abhangig von der Vorbehandlung ist. Einschrankehdhier anzuftihren, dass es sich um in
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vitro Versuche handelt, die nur eine eingeschramkiessage Uber die Vorgange in vivo
zulassen.

Moglichkeiten fur die klinische Anwendung endothé8erter Biomaterialien bestehen in der
cardiovaskularen Chirurgie mannigfaltig. So stalie antithrombogene Oberflache des
Endothels einen wichtigen Faktor zur Ermdglichungee kleinlumigen Gefassersatzes dar.
Entsprechende Ergebnisse existieren bereits aexpierimentellen (Borschel GH 2005) und
klinischen (Bordenave L 2005) Untersuchungen. Bedach kleinlumigen Gefassprothesen
bestent in der Herzchirurgie fir Bypass-Grafts imahRen Aorto-Coronarer
Bypassoperationen, sowie in der Gefasschirurgieldn Therapie der peripher arteriellen
Verschlusskrankheit bei Patienten denen auf Grurehdser Erkrankungen oder
Voroperationen die Vena saphena magna nicht mekerfiigung steht. Ein weiterer Aspekt
der fir einen kleinlumigen Gefassersatz von dengtapricht ist der Wegfall des Risikos fir
Wundheilungsstérungen an der Entnahmestelle, dasnbers bei Patienten die unter
Diabestes mellitus, peripher arterieller Verschldgsekung uns Adipositas leiden hoch
einzuschatzen ist (Fowler VG 2005, Olsen MH 2008)diesen Fall muss jedoch ein der
Vena sahena magna funktionell zumindest gleichgestBypassmaterial gefordert werden.
Weiterhin  sind  endothelialisierte ~ Oberflachen in r de Anwendung  von
Herzunterstitzungsystemen winschenswert, da hieonTdoembolien, beziehungsweise
Blutungskomplikationen auf Grund eines hohen Ardduaationsbedarfes, die haufigsten
Komplikationen darstellen (Hampton CR 2002). Eim&okend muss hier angemerkt werden,
dass diese Komplikationen nicht ausschliesslich airfe Gerinnungsaktivierung und
Thrombozytenadhésion durch die Fremdoberflachentuckaufuhren sind. Auch die
individuelle Koaguabilitat, das individuelle Anspheen der Patienten auf antikoagulative und
antithrombogene Medikation, sowie das Stromungdpte$ Blutes im Unterstitzungssystem
(Chan WK 2002) haben bedeutenden Einfluss aufudige&iihrten Komplikationen.

Ein weiteres Anwendungsgebiet stellt der Herzklayepsatz dar. Zwar bestehen hier bereits
gute Losungen, jedoch kann auch hier eine Endallsdrung zur weiteren Reduktion
thrombembolischer Komplikationen beitragen. Die iBéslung kunstlicher Materialien,
beispielsweise ermdglicht durch eine Interlayer solven Material und autologen Zellen,
kénnte eine Reduktion der antikoagulativen Meddtibei erhaltener Haltbarkeit der
Prothese ermdglichen. Ein weiterer Vorteil durcd Bndothelialisierung ist bei Infektionen
von Herzklappenprothesen zu erwarten. Zum einen patstektiver Faktor, da die
Thrombozytenadhéasion als initialer pathophysiolciggs Faktor im Verlauf der Endokarditis
gesehen wird (Fitzgerald JR 2006) und in dieser amderen Arbeiten eine Reduktion der
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Thrombozytenadhéasionen an biologische Materialierchd Endothelzellen gezeigt werden
konnte. Zum anderen konnte diese Arbeit zeigens dagtels Endothelialisierung eine
geregelte Rekrutierung inflammatorischer Zellen @hecht wird, ein Vorgang der in der
physiologischen Abwehr bakterieller Infektionensafieidend ist.
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7. Zusammenfassung

Cardiovaskulare  Prothesen werden in groBer Zahl der Therapie von
Herzkreislauferkrankungen eingesetzt, jedoch iste dideale Prothese bezuglich
Thrombogenitat und Haltbarkeit noch nicht gefundBssue engineering, in diesen Fall die
Besiedelung der cardiovaskularen Prothesen mitlagdn Endothelzellen stellt einen
vielversprechenden Ansatz zur Verbesserung der Bt Haemokompatibiltat besagter
Prothesen dar.

In der vorliegenden Arbeit wurden zunachst mehk@odogischen Materialien in klinischer
Anwendung auf ihr Endothelialisierungspotential teig Besiedelung durch HSVEC
untersucht. Das am Besten geeignete Material wiiidedie weiteren Untersuchungen
verwand. Es wurde die Funktionalitit des adhé&rerdadothels bezlglich Proliferation,
Metabolismus, Inflammation und Thrombogenitat usueht.

Hierbei fiel auf, dass lediglich Adharenz, jedoakine Proliferation der HSVEC auf dem
untersuchten Biomaterial zu erreichen war, dazuseras zeigten die Zellen einen
eingeschréankten Metabolismus. Die HSVEC waren mLdge auf einen inflammatorischen
Stimulus zu reagieren, zeigten jedoch einen eirlgéskten Aktivierungsfaktor bei erhdhten
basalen Aktivierungszustand. Die thrombogenen odéelmehr antithrombogenen
Eigenschaften des Endothels auf Biomaterial wareerdéndert.

Um eine Verbesserung der beschriebenen funktionéieschrankungen und eine weitere
Annéherung an die physiologische Anatomie zu énex¢c wurden, sozusagen schichtweise,
zunachst vaskulare (Myo-)Fibroblasten und daraefolg HSVEC auf das Biomaterial
ausgesat. Dies fuhrte zu einer Induktion der Radiion der Endothelzellen und vebesserte
die Reaktion auf die inflammatorische Stimulatios pleichbleibenden antithrombogenen
Eigenschaften.

Weiterhin wurde festgestellt, dass die Besiedelomy Endothelzellen zu einen Schutz,
beziehungsweise einer Regulation, der Adhasion Mmombozyten und inflammatorischen
Zellen an das Biomaterial fuhrt. Dieser Effekt wait zunehmender Dauer der Inkubation
unter Kulturbedingungen ausgepragter.

Die beschriebenen Effekte lassen den Schluss as, Badothelialisierung einen positiven
Effekt auf die Bio- und Hamokompatbilitat biologmer Materialien hat und dieser Effekt

durch preseeding mit Fibroblasten weiter verbessgertien kann.
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8. Ausblick

Die Einschrankung der vorliegenden Arbeit liegtitladass die Experimente im statischen
Zellkulturmodell durchgefiihrt wurden. Untersuchumgen Durchflussmodell (Gulbins H
2003) ermdoglichen in Zukunft die Untersuchung detleh unter Flussbedingungen. Die
Frage bleibt offen, ob die Endothelzellen auf deiontaterial auch im Durchfluss adhéarent
bleiben, beziehungsweise welchen Einfluss Kokudtivhg mit (Myo-) Fibroblasten auf die
Resistenz von Endothelzellen auf Biomaterialenegegcherkrafte hat.

Ein zweiter Punkt der die Untersuchung unter Fledsigungen interessant macht, liegt in
der Tatsache, dass Scherkrafte den funktionellatu$tvon Endothelzellen im Sinne einer
Beeinflussung der Genexpression in Richtung eiresoprotektiven Phanotyps verandern
(Makek AM 1999).

Das hier untersuchte Material ist auch als Artén@racica interna vom Rind verflgbar, so
dass sich auch Untersuchungen zur Endothelialisierkleinlumiger Gefasse zur
Verbesserung der Haemokompatbilitéat anbieten wiBashid ST 2004).

Weiterhin gibt es aus Vorversuchen Hinweise, dasscBichtung des Biomaterials mit
Fibronectin und VEGF den gleichen, oder einen dessqeding mit (Myo-)Fibroblasten
ahnlichen Effekt auf die proliferativen Eigensckaftvon Endothelzellen hat. Zukinftige
Untersuchungen missen den Einfluss des Beschiclatginglie Haemokompatibilitét des
Materials und die Funktionalitat darauf adhareiedothelzellen zeigen.

Auch wuirde eine Untersuchung der Ursache fur dienearte Adhasion von Thrombozyten
und Leukozyten an das Biomaterial nach Inkubatioeagrumhaltigen Zellkulturmedium von
Interesse sein, da es Hinweise gibt dass die Asktivig und Adhasion von Thrombozyten
durch xenogenes Material der in situ Endotheliatisng im Wege steht und eine Rolle in der
Pathophysiologie des Langzeitversagens dieser Mbger spielt (Kasimir MT 2005).
Schlief3lich ware weiterhin zu untersuchen, welcbelityp am besten fir eine Besiedelung
der Materialien geeignet ist. Pluripotente StamiereVerschiedener Herkunft stellen hierbei
ein attraktives Konzept dar ( Frasier WH 2005, Btdenard V 2004).
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EVALUATION OF ENDOTHELIAL CELL PROPERTIES AFTER ADHESION TO
DECELLULARIZED BIOMATERIALS

Simon Schopka, Franz-Xaver Schmid, Daniel Reitenberger, Dietrich E. Birnbaum,
Karla Lehle

Clinic of Cardiothoracic Surgery, University of Regensburg, Franz-Josef-Strauss-Allee 11,
93042 Regensburg, Germany

BACKGROUND: Decellularized biomaterials are used in cardiovascular surgery because of
their favourable properties concerning thrombogenicity, though their use is limited due to
degeneration of the material. Endothelial cell seeding is considered a promising way to
improve biomaterial performance. The aim of this study was to compare in vitro biological
responses of human endothelial cells seeded on different materials.

METHODS: Endothelial cells were isolated from human saphenous veins (HSVEC) of
patients undergoing coronary bypass grafting. Different acellularized glutaraldehyde
crosslinked and detoxified tissue materials (bovine pericardium and porcine aortic valve) in
clinical usage were seeded with HSVEC under static culture conditions. Confluent EC
monolayers were evaluated for cell density, metabolism (MTT), antiinflammatory (IL-6
secretion, PBMC adhesion) and antithrombotic (thrombocyte adhesion) properties compared
to tissue-cultured polystyrene.

RESULTS: Scanning electronic microscopy showed a confluent monolayer on bovine
pericardium (NoReact, NR) and porcine aortic valve with surprisingly strong attachment to
the biomaterial. Functional analysis of HSVEC adherent to NR resulted in a significant
decrease of metabolic activity by a factor of 2.5 +/- 0.5. In addition, cells showed reactivity to
a physiologic stimulus (TNF) concerning IL-6 secretion (increase by a factor of 3.5 +/- 1.1)
and adhesion of peripheral blood mononuclear cells (factor 1.4 +/- 0.3), though basal
secretion and adherence were increased in both cases compared to polystyrene (factor 4.5
+/- 2.5 for IL-6 and factor 1.4 +/- 0.5 for PBMC adhesion). Furthermore HSVEC seeding
resulted in a decrease of thrombocyte adhesion to biomaterial (factor 2.1 +/- 0.6).
CONCLUSIONS: HSVEC adherent to NR are able to change their inflammatory functional
status resulting in maximum activity similar to HSVEC under cultural conditions, though they
show increased basal inflammatory activity. Adherent cells also reveal typical EC function by
reducing thrombogenicity.
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EVALUATION OF ENDOTHELIAL CELL PROPERTIES AFTER CO-CULTIVATION WITH
FIBROBLASTS ON DECELLULARIZED BIOMATERIAL

Simon Schopka, Franz-Xaver Schmid, Dietrich E. Birnbaum, Karla Lehle

Clinic of Cardiothoracic Surgery, University of Regensburg, Franz-Josef-Strauss-Allee 11,
93042 Regensburg, Germany

BACKGROUND: Decellularized biomaterials are used in cardiovascular surgery because of
their favourable properties concerning thrombogenicity, though their use is limited due to
degeneration of the material. Endothelial cell seeding is considered a promising way to
improve biomaterial performance. The aim of this study was to compare in vitro biological
responses of human endothelial cells seeded on decellularized bovine pericardium.
METHODS: Endothelial cells were isolated from human saphenous veins (HSVEC) of
patients undergoing coronary bypass grafting.Decellularized glutaraldehyde crosslinked and
detoxified tissue material (bovine pericardium) in clinical usage was seeded with HSVEC
under static culture conditions. Confluent EC monolayers were evaluated for cell density,
metabolism (MTT), antiinflammatory (IL-6 secretion, PBMC adhesion) and antithrombotic
(thrombocyte adhesion, 6-keto Prostaglandin Fla secretion) properties compared to tissue-
cultured polystyrene. Furthermore effects of fibroblast preseeding on HSVEC proliferation
(3HThymidin incorporation) and functional properties (PBMC, thrombocyte adhesion, 6-keto
Prostaglandin Fla secretion) have been studied.

RESULTS: Scanning electronic microscopy showed a confluent monolayer on bovine
pericardium with surprisingly strong attachment to the biomaterial and a cell density
comparable to that of HSVEC on Polystyrene. Functional analysis of HSVEC adherent to
bovine pericardium resulted in a significant decrease of metabolic activity by a factor of 2.5
+/- 0.5. In addition, cells showed reactivity to a physiologic stimulus (TNF) concerning IL-6
secretion (increase by a factor of 3.0 +/- 2.0) and adhesion of peripheral blood mononuclear
cells (factor 1.4 +/- 0.3), though induction factor by TNF was impaired in both cases
compared to HSVEC on polystyrene. Furthermore HSVEC seeding resulted in a decrease of
thrombocyte adhesion to biomaterial (factor 2.1 +/- 0.6). 6-keto Prostaglandin Fla secretion
was similar to that of HSVEC on Polystyrene. Preseeding of bovine pericardium with human
aortic fibroblasts resulted in an increased 3HThymidin incorporation of HSVEC (factor 11 +/-
4.3), as well as an 13% increase of TNF induced PBMC adhesion compared to HSVEC
adherent to bovine pericardium without fibroblasts. Apart from that HSVEC secreted 4.1+/-
2.3 fold more 6-keto Prostaglandin Fla after fibroblast preseeding. Thrombocyte adhesion to
HSVEC did not differ after fibroblast preseeding.

CONCLUSIONS: HSVEC adherent to bovine pericardium are able to change their
inflammatory functional status resulting in maximum activity similar to HSVEC under cultural
conditions, though they show impaired TNF reactivity. Adherent cells also reveal typical EC
function by reducing thrombogenicity. Preseeding with fibroblasts induces proliferation of
HSVEC on bovine pericardium and improves functional properties of adherent HSVEC.
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ABSTRACT

Coverage of cardiovascular bioprostheses with autologous endothelium is used for
the purpose of improving blood compatibility. Aim of our study was to analyze
endothelialization potential of glutaraldehyde-fixed heart valves, cellular functions of
seeded endothelial cells (EC) and the impact of a two-stage seeding protocol using
human fibroblasts (FB) and EC from saphenous veins (HSVEC) on functional
properties. Adherence and morphology of adhered cells were assessed by scanning
electronic microscopy and immunohistochemistry. A reproducible complete coverage
of the surface with EC was established on glutaraldehyde-fixed and decellularized
bovine pericardium. Analyzing functional properties of directly adhered cells revealed
non-proliferative cells, which were capable of maximum inflammatory stimulation in
terms of increased interleukin-6 secretion and adhesion of inflammatory cells.
Furthermore, EC showed sustained anti-thrombotic properties quantified by platelet
adhesion onto EC and prostacyclin secretion of EC. Preseeding with vascular
myofibroblasts using a two-stage seeding protocol resulted in induction of EC
proliferation and improved inflammatory and anti-thrombotic functions.
Cardiovascular biomaterials differ largely in their potential to allow adhesion of
human EC. Successfully endothelialized biomaterial revealed cellular properties
which might be favourable to improve performance of biomaterials. Two-stage

seeding adds regenerative potential and improves cell functions of adherent EC.

Keywords: endothelial cells, decellularized bovine pericardium, functional analysis,

pre-seeding, fibroblasts
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INTRODUCTION

The incidence and prevalence of heart valve disease is increasing worldwide and
although valve repair is currently the preferred method of treating patients with
severe heart disease. A large number of valves are not suitable for repair and
therefore require replacement.! However, prostheses have severe limitations.
Mechanical prostheses have a significant risk of thromboembolism and thrombotic
occlusion, which requires lifelong anticoagulation therapy with the risk of hemorrhagic
complications. The advantage offered by mechanical prosthesis is their durability.?*
Biological tissue valve prostheses (e.g. glutaraldehyde (GA)-fixed xenografts and
cryopreserved homografts) suffer from limited durability and dysfunction due to
progressive tissue degeneration.*®> Therefore, successive surgery to replace the
prostheses might be necessary.® The etiology for dysfunction of GA-fixed tissue valve
prostheses is degeneration of grafts with subsequent calcification and tissue failure.’
This results from manufactural steps for example GA-crosslinking® as well as an
inability of host cells to repopulate the valve.®

Tissue engineering of biological tissue valve prosthesis using autologous cells might
be a promising way to overcome these limitations. Valve degeneration and
thromboembolic events may be reduced by covering the surface of valve prostheses
with autologous EC.° However, stable EC layers have not been formed successfully
on GA-fixed valves due to their inability to repopulate.’®!! Pretreatment of the
prostheses with an amino acid or citric acid, precoating with fibronectin or growth
factors and preseeding with fibroblasts represent efforts that have been undertaken
to improve biomaterial repopulation.***?

The purpose of this study was to develop a seeding strategy to cover the luminal
surface of the prostheses and to evaluate cellular functions of adherent cells under in

vitro conditions. Detoxified and untreated GA-fixed bioprosthetic prostheses were
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recellularized with myofibroblasts and HSVEC to analyze attachment, proliferation,
metabolic activity, viability and adherence of inflammatory cells and platelets. Cell-

seeded leaflets were also analyzed by histology and scanning electron microscopy.

MATERIALS AND METHODS

Biomaterial

Glutaraldehyde (GA) cross-linked porcine mitral valve (Carpentier-Edwards Mitral
Porcine Bioprosthesis, CEMP), GA cross-linked bovine pericardium (Carpentier-
Edwards Perimount Plus Perikard-Bioprothesis, CEPP), and GA cross-linked and

detoxified bovine pericardium (Shelhigh No-React® VascuPatch™

, NR) were
extensively washed in sterile, isotonic phosphate buffered saline (PBS; 3x 5 minutes)
according to product inserts. For growth analyses and verification of functional
properties of adherent EC the biomaterials were cut into circular samples (diameter 6
mm) and fixed in 96-well plates (Nunc®, Wiesbaden, Germany) using steel rings. 96-

well plates made of tissue cultured polystyrol (TCPS) (Nunc®, Wiesbaden, Germany)

were used as a reference.

Cell separation and expansion

Human saphenous vein EC (HSVEC) were harvested from discarded segments of
vena saphena magna of patients (n = 5) undergoing artery bypass surgery.
Myofibroblasts (FB) were isolated from aortic segments of explanted hearts after
heart transplantation using the same protocol (see below). Informed consent was
obtained from each cell donor. The protocol for isolation of EC was approved by the
Institutional Review Board of the University of Regensburg. Study and preparation

protocol were approved by the local human ethics committee (no. 99/133).
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HSVEC and FB were isolated and cultured as previously reported by Lehle et al.**
Briefly, EC were detached by collagenase treatment (0.05%; Roche, Basel,
Switzerland), washed with 10 mM Hepes (Sigma, St. Louis, MS, USA) and cultured in
GMS (growth medium with serum). Confluent monolayers were dissociated and
transferred to 0.1% gelatine-coated tissue culture flasks (Nunc®). Aortic segments
were minced, incubated with collagenase (30 min, 37C, 5% CO ;) and cultured in
GMS. Primary cultures were resuspended in GMS with 10% dimethylsulfoxide
(DMSO, Gibco, Karlsruhe, Germany), stored in liquid nitrogen, and recultured 2 days
before the experiments started. EC were characterized by their cobblestone structure
monitored by phase contrast microscopy (Leica DMRBE, Bensheim, Germany) and
by flow cytometric analysis using anti-human CD31 antibody staining (Ancell,
Bayport, MN, USA). FB were characterized by their spindle-shaped morphology and

staining with AS02-antibody (Dianova, Hamburg, Germany).

Cell seeding

Recultured EC were detached with collagenase, resuspended in GMS, counted with
an automated cell counter (CASY, Scharfe System, Reutlingen, Germany), and
seeded at a density of 60.000 cells per cm? (hyperconfluent seeding) and 15.000
cells per cm? (hypoconfluent seeding) in 150 pl GMS for 1 and 5 days, respectively.
For co-culture experiments myofibroblasts were seeded at a density of 60.000 cells
per cm2. After one day, medium was renewed. Finally, after 3 days 15.000 HSVEC
per cm? were seeded on the attached FB and incubated for another 5 days. Medium

was exchanged after 1 and 3 days.

Scanning electron microscopy
Scanning electron microscopy (SEM) of the biomaterials was performed before

(blank) and after cell seeding. Specimens were extensively washed with PBS, fixed
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with paraformaldehyde (4%), dehydrated and dried. After drying, the specimens were
mounted on aluminium stubs with carbon disks and colloidal quick drying silver paint
(Balzers SCD 040, PROVAC GmbH, Liechtenstein). Then specimens were coated
with gold- palladium, by means of a sputter-coater (Balzers SCD 040, PROVAC
GmbH, Liechtenstein). Surface topography was visualized by scanning electron
microscopy (SEM) using a FEI Quanta 400 (FEI Company Hilsboro Oregon USA).
SEM micrographs were used to estimate the cell density of EC cultured on

biomaterials and TCPS.

Histological and immunohistochemical analyses

For histological analyses, specimens were fixed in 4% (v/v) buffered formaldehyde
and dehydrated with an ascending series of graded ethanol, embedded in paraffin,
sectioned at 4 um, and processed for hematoxylin and eosin (H&E) staining. For
immunohistochemical analyses the sections were stained using antibodies against
von Willebrand Factor (VWWF, Sigma, Saint Louis, USA). Sections were deparaffinised
and incubated at room temperature with primary antibodies for 2 h and biotinylated
anti-mouse 1gG secondary antibody (Dianova, Hamburg, Germany) for 30 min.
Staining signals were developed using the streptavidin-biotin universal detection
system (Vector Laboratories, Peterborough, England) and DAB (diaminobenzidine)

substrate solution (Sigma, Saint Louis, USA).

Adhesion assay of Calcein-loaded PBMC

After giving informed consent blood was drawn by venipuncture from male healthy
adult volunteers. Blood was collected into EDTA-monovettes. Peripheral blood
mononuclear cells (PBMC) were isolated by Ficoll density gradient separation (1.073
g/ml; Amersham Biosciences, IL, USA) (900g, 15 min, room temperature) according

to Sozzani et al.’®> PBMC were isolated from the buffy coat layer, washed two times in
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PBS (300g, 10 min), loaded with calcein-acetomethylester (calcein-AM; stock
solution: 1 mg/ml in DMSO; working concentration: 5 pg/ml; Molecular probes,
Eugene, OR, USA),'® and counted using a Neubauer haemocytometer. For the
adhesion assay blank tissue samples, endothelialized specimens, and TCPS were
incubated with 2x10°> PBMC per 0.3 cm? culture area (37, 5% CO ,, 30 min). Half of
endothelialized samples were additionally incubated with TNF (10 ng/ml; tebu-bio,
Offenbach, Germany) for 6 h (= stimulated control cells). After incubation non-
adherent PBMC were removed by rinsing three times with PBS. Adherent PBMC
were lysed in 1% triton X-100 (Biorad, Hercules, CA, USA) and frozen over night.
After thawing lysates were transferred into new 96-well plates. Fluorescence intensity
(385 nm/535 nm) was measured using the Wallac 1420 Victor 3TM Plate Reader
(PerkinElmer, MA, USA). The amount of adherent PBMC was estimated using a
standard curve. Definite amounts of labelled PBMC were correlated with respective

fluorescence intensity.

Adhesion assay of labelled platelets

Platelet adhesion was measured according to Stevens.!’ Briefly, blood from our male
healthy adult volunteers was collected into monovettes containing sodium citrate as
anticoagulant, and was centrifuged (300g, 15 min, 37<C). Platelet rich plasma was
taken from the supernatant, transferred into a polypropylene syringe containing 10%
aqueous citrate dextrose (80 mg citrate, 120 mg glucose monohydrate in 10 ml H,0),
and centrifuged again in order to discharge serum. Platelets were stained with
calcein-AM (see above), washed in PBS, and resupended in RPMI 1640 (PANBiotec,
Aidenbach, Germany). Platelets (2x 10° per 0.3 cm? culture area) were incubated
with biomaterials (blank and seeded with HSVEC) for 30 min under standard culture

conditions. After treatment samples were washed, lysed, and frozen overnight. After
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thawing the fluorescence intensity was measured according to the PBMC adhesion

assay.

Interleukin-6 secretion
The concentration of interleukin-6 (IL-6) was measured in the supernatants of
untreated and TNF-treated HSVEC (6 h) cultured on NR or TCPS using a

commercially available ELISA-kit (BeckfieldCoulter, Krefeld, Germany).

Prostacyclin secretion

The concentration of prostacyclin was determined in the supernatants of HSVEC
cultured on NR or TCPS. HSVEC were seeded and cultured in GMS as described
above. Then medium was exchanged and cells were incubated for 6 h in incubation
buffer (5 mM glucose, 0.5 mM MgCl,, 1.2 mM CacCl, in PBS). Thereafter, 6-keto
prostaglandin-F1 concentration, a first line prostacyclin derivate was analysed using

the 6-keto prostaglandin-F1 EIA kit (Kayman Chemicals, Ann Arbor, USA).

Analysis of proliferation and metabolic status

Proliferation was verified by addition of 0.1 pCi *H-methyl-thymidine per 96-well
(Amersham Pharmacia, Bucklinghamshire, England) for 24 h. Subsequently, cells
were dissociated with 2.5% trypsin/1% EDTA (Biowhittaker, MD, USA) and harvested
on glass filter membranes (Filtermat B, Wallac, Turku, Finnland). Incorporated
radioactive thymidine per well was measured in corrected counts per minute (ccpm)
using a Wallac Microbeta Liquid Luminescence and Scintillation Counter (Perkin
Elmer, Boston, USA) according to manufacturer’s instructions.

Mitochondrial metabolic activity of cells cultured on TCPS and on decellularized
biomaterials was measured in triplicate using the 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-
diphenyl-tetrazoliumbromide (MTT) assay (Promega, WI, USA). Briefly, after

cultivation the medium (GMS) was replaced with endothelial growth medium (without
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serum) and MTT for 1 h. Subsequently the supernatant was transferred in a new 96-

well plate and the absorbance was detected at 490 nm.

Statistics

Data were presented as mean + standard deviation (SD), and analysed with
Wilcoxon-Signed-Rank-Test (SigmaStat, SPSS Inc., IL, USA). P-values £ 0.05 were
considered significant. All analysis were done with 5 different cultures in triplicate or

guadruplicate.

RESULTS

EC seeding on different biomaterials

As shown in Figure 1, pericardium presented as a matrix of collagen fibres. Blank
biomaterial revealed completely decellularized. Hyperconfluent seeding of EC on GA
cross-linked bovine pericardium (CEPP) resulted in isolated, rounded up EC after 24
h. In contrast, the same seeding procedure on GA cross-linked and detoxified bovine
pericardium (below termed as NR) and GA cross-linked porcine mitral valve (CEMP)
resulted in a confluent monolayer of EC and spread EC not forming a monolayer,
respectively. Due to the acceptable adhesive properties of NR the cellular functions
of HSVEC seeded on this material was evaluated with 5 different cultures.
Endothelialized NR and native human mitral valve (Fig. 1F, 2A) showed comparable
physiologic surface anatomy (endothelial layer in SEM micrographs). The monolayer
configuration of seeded cells as well as their endothelial origin was confirmed by

immunohistochemical staining using anti-von-Willebrand-Factor antibody (Fig. 2C).

Proliferation and cytotoxicity
NR prostheses allowed adhesion of HSVEC (Fig. 1F). HSVEC (60.000 per cm?)

seeded on NR and TCPS for 24 h showed cell densities of 47.600 + 3.100 cells per
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cm? and 47.300 £ 5300 per cm? (not significant), respectively. However, cell growth
failed. Hypokonfluent EC seeding (15.000 HSVEC per cm?) did not result in a
monolayer. Figure 2B shows no viable EC on NR after 5 days in culture. Despite an
increase in the cultivation time up to 7 days, the incorporation of *H-methyl-thymidine
was significantly reduced in HSVEC cultured on NR (TCPS: 6717 = 1618 ccpm; NR:
71.3 £15.8 ccpm; p £ 0.001).

The MTT cytotoxicity assay showed an impaired metabolic activity of HSVEC directly
attached to NR (Fig. 3A). The metabolic activity of HSVEC seeded on TCPS

exceeded that of HSVEC on NR by a factor of 2.5 £ 0.4 (p £ 0.05).

Biochemical properties

To evaluate the pro-inflammatory response of EC seeded on NR and TCPS (1) the
release of IL-6 and (2) the adhesion of PBMC was determined. Under non-stimulating
conditions EC adhered onto NR produced significantly more IL-6 than EC seeded on
TCPS (Fig. 3B). Stimulation with TNF resulted in a significant increase in the release
of IL-6 into the supernatant (EC on NR: 3.4 + 0.5; EC on TCPS: 10.1 + 4.1; p £
0.001). However, maximum concentrations were comparable (EC on NR: 191 + 85
pg/ml; EC on TCPS: 153 + 84 pg/ml). Similarly the adhesion of PBMC onto non-
stimulated EC cultured on NR was higher by a factor of 1.4 + 0.3 compared to EC
cultured on TCPS. Incubation with TNF resulted in an increase of adherent PBMC
(Fig. 3D), but there was no difference between both materials. Finally, blank NR
prevented PBMC adhesion, whereas the adhesion was aggravated on TCPS.

To demonstrate the anti-thrombotic properties of HSVEC attached to NR, (1) the
release of prostacyclin and (2) the adhesion of platelets was analyzed. EC seeded
onto NR and TCPS produced 2636 + 863 pg/ml and 2714 + 283 pg/ml prostacyclin

(not significant), respectively. Furthermore, the adhesion of platelets onto HSVEC
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was also independent of the type of culture surface (Fig. 3 C). The amount of
adherent platelets was reduced by a factor of 2.0 + 0.5 and 3.8 £ 1.0 for NR and

TCPS (Fig. 3C). Endothelialization reduced the adhesion of platelets.

Co-cultivation with fibroblasts

To evaluate the impact of fibroblast pre-seeding on EC growth and function a two-
stage seeding protocol was introduced (see above). The incorporation of *H-
thymidine was used to verify the proliferative activity of the cells. Seeding of
fibroblasts or EC onto NR resulted in a minimal incorporation rate of radioactive
labelled thymidine. However, pre-seeding with fibroblasts accompanied by a
hypoconfluent seeding of HSVEC (15.000 cells per cm?) increased the incorporation
rate of *H-thymidine by a factor of 10.1 + 4.3. As shown in Figure 4 A, already 2 days
after seeding the proliferation activity reached maximum values. On day 5 the
amount of proliferating cells was significantly reduced. The same could be observed
for EC cultured on TCPS after reaching confluence (data not shown).

Fibroblast pre-seeding did not affect the pro-inflammatory response of co-cultured
EC. The introduction of a fibroblast interlayer did not stimulate the attached EC. As
shown in Figure 4B, the amount of adherent PBMC was comparable. In addition,
stimulation with TNF significantly increased the amount of adherent PBMC.
Furthermore, recellularization resulted in a decreased attraction of PBMC onto
biomaterial (EC on NR 16.084 = 1.432 adherent PBMC; blank NR 26.386 + 3.524
adherent PBMC; p£0.05).

In addition, the anti-thrombotic effect of co-cultured EC was also documented. The
amount of adherent platelets was identical under both culture conditions (EC on NR:

(5.8 + 1.0)x 10> adherent platelets; FB + EC on NR: (6.1 *+ 1.3)x 10> adherent
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platelets). However, co-cultured EC produced by a factor of 4.2 + 2.3 significantly (p

£ 0.05) more prostacyclin than directly seeded EC (Fig. 4 C).

DISCUSSION

Seeding of human EC on the luminal surface of cardiovascular prostheses is
expected to be necessary to improve biocompatibility and hemocompatibility of
biomaterial surfaces.'® In the present study different xenogenic and GA-cross-linked
materials — already of great clinical interest — were subjected to cell seeding using
patient-derived vascular EC. With our in vitro model we could show (1) the poor EC
attachment onto GA-fixed valves, and (2) the reduced adhesion of inflammatory cells
and platelets onto endothelialized biomaterials. Furthermore, our two-stage seeding
protocol enables improved reendothelialization of biomaterials with unchanged anti-
inflammatory and anti-thrombogenic properties.

Cell seeding on GA-fixed valves has yielded poor results, mainly due to continual
release of toxic glutaraldehyde and remaining free aldehyde groups.'® Our data
clearly approved the reduced attachment and the missing proliferation of EC seeded
on GA cross-linked materials. After extensively rinsing of the valves, EC indeed
attached on the surface of the xenogenic biomaterial, but the cells did not survive 5
days.?® They rounded up and lost adhesion within 2 days.® Implantation in a primate

model resulted in complete loss of the cell layer.”* Gulbins et al.'®

postulated that
cross-links of collagen fibers result in a hydrophobic surface, thus reducing the
capability of cells to adhere. The adhesion of fibroblasts was better than that of EC,
although fibroblasts did not reach confluence either. Fibroblasts obviously had a

better ability to adhere on different surfaces than did EC. Additionally, their potential

to build intercellular matrix proteins further improved their adhesion.
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Apart from a complete endothelialization of biomaterial surfaces, functional integrity
of seeded cells is mandatory in order to contribute favourably to the performance of
cardiovascular prostheses.?? Activated EC can exert pro-inflammatory and pro-
thrombotic properties and may have negative impact on haemocompatibility of
cardiovascular prosthesis.??* Kasimir et al.?> documented that decellularized porcine
matrix acts as a platelet-activating surface. Seeding with EC effectively abolishes the
platelet adhesion and activation and therefore is necessary to eliminate
thrombogenicity in tissue engineered heart valves.? Recently Levi et al.”® suggested
that early platelet adhesion is an important player in long-term failure of xenogenic
cardiovascular implants. Our data clearly show that endothelialisation significantly
reduced platelet adhesion. The introduction of a two-step seeding protocol of
myofibroblasts and EC resulted in an increased secretion of prostacyclin. We
hypothesize that an increase in prostacyclin secretion might improve the anti-
thrombotic features of endothelialized biomaterial. In addition, an inflammatory
reaction to heart valve prostheses is thought to contribute to long-term failure of
these implants.?” On the other hand, intact immunogenic response is desirable as it
might reduce prosthesis infection. In the present study, we demonstrated that EC
seeded on NR showed maximum inflammatory responses comparable to cells on
TCPS. Co-cultivation with fibroblasts improved the inflammatory reaction without
affecting the basal response. These data indicate that endothelialization makes
biological implants accessible to a regulated immunogenic reaction. In addition,
attachment of EC on NR material reduced the amount of adherent inflammatory cells
compared to blank biomaterial. A reduction of immigrating inflammatory cells might
also influence the degeneration of biomaterials (neointima and pannus formation),

the formation of a foreign body reaction and the structural deterioration.?
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CONCLUSIONS

We could show that biological heart valve materials differ importantly in their potential
to adhere human endothelial cells. Furthermore, directly endothelialized valves
presented impaired functional properties: (1) Lacking regenerative potential and (2)
increased inflammatory status. However, preseeding with human vascular
myofibroblasts using a two-step seeding protocol induces proliferation without a
negative impact on inflammatory or thrombotic state of seeded cells. Recellularized
biomaterials did attract less platelets and inflammatory cells independent of seeding
model, thus indicating favourable properties in order to improve biomaterial
performance. Future studies will focus on the impact of the two-step seeding model

on cell retention and functional properties under flow conditions.
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FIGURE LEGENDS:

Figure 1.

Scanning electron microscopy image of glutaraldehyde (GA) crosslinked bovine
pericardium (A,D), GA crosslinked porcine mitral valve (B,E), and GA crosslinked,
detoxified bovine pericardium (C,F) in its blank (A,B,C) and endothelialized (D,E,F)

forms (magnification, 4000x).

Figure 2.

Scanning electron microscopy image of a human mitral valve (A) and GA crosslinked,
detoxified bovine pericardium after hypokonfluent seeding and 5 days in culture (B).
Immunhistochemical staining of von Willebrand-factor staining of EC seeded on GA

crosslinked, detoxified bovine pericardium (C).

Figure 3.

Metabolic activity of endothelial cells (EC) on GA crosslinked, detoxified bovine
pericardium (NoReact®, NR) and tissue-cultured polystyrol (TCPS) (A), stimulated
and basal IL6-secretion of EC on NR and TCPS (B), adhesion of platelets to blank
and endothelialized NR and TCPS (C), stimulated and basal adhesion of PBMC to

EC on NR and TCPS (D). p > 0.05.

Figure 4 .

Incorporation of *H-thymidine into endothelial cells (EC) seeded on GA crosslinked,
detoxified bovine pericardium (NoReact®, NR) after fibroblast (FB) preseeding (black
bars, NR/FB/EC), into directly seeded FB (gray bars, FB) and into directly seeded EC
(dark gray plots, EC) on NR (A). Adherence of peripheral blood mononuclear cells
(PBMC) onto endothelialized NR with and without FB preseeding under stimulating
(TNF, 6 h) and non-stimulating conditions. (C) Secretion of prostacyclin of EC seeded

on NR with and without FB preseeding. p > 0.05.
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